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ABSTRAK 

 

Melihat begitu banyak masyarakat yang selalu mengkonsumsi produk minuman 
kemasan botol plastik maka limbah daribotol plastik pun juga semakin banyak , 
material dari botol plastik itu merupakan material yang sulit untuk terurai, butuh 
waktu puluhan sampai ratusan tahun agar plastikdapatteruraisepenuhnya. 
Daurulanglimbah botol plastik sangat diperlukan guna mengurangi limbah botol 
plastik agar nantinya limbah botol plastik tersebut tidak mencemari lingkungan. 
Mendaur ulang limbah botol plastik menjadi paving block merupakan salah satu 
solusi untuk mengurangi limbah botol plastik. Penelitian ini bertujuan 
untukmembuat paving block limbah botol plastik dan menganalisa perbandingan 
kuat tekan paving block berbahanlimbah botol plastik denganpaving block yang di 
gunakan untuk jalan. Pembuatan paving block limbah botol plastik ada 2 variasi 
komposisi yang berbedayaitu limbah botol plastik PET = 70% dan Pasir 30%, 
serta limbah botol plastik PET = 50% dan pasir 50%, kuat tekan paving block 
tersebut akan di bandingkan dengan kuat tekan paving block untuk jalan (paving 
block semen portland). Rujukanpengujianinimengacupada SNI 03-0691-1996. 
Paving block tersebut diuji menggunakan alat ujitekan(compression test ). 
Hasildaripengujianpaving block limbah botol plastikdidapatsebesar 43,73 
Mpadarispesimen 1 yaitu campuran limbah botolplastik 70% dan pasir30%, 
darihasiltersebutdapatdigolongkankategori A dan dapat digunakan untukjalan 
serta sepeda motor dan 17,57Mpadarispesimen 2 yaitucampuranlimbah 
botolplastik 50%danpasir50%,darihasiltersebutdapatdigolongkankategori B 
sertadapatdigunakanuntuk pelataran parkiran dan 70.30 Mpa dari spesimen paving 
block semen portland hasil tersebut digolongkan kategori A yang di gunakan 
untuk jalan. 

 

Kata Kunci :PengujianTekan, Paving Block, Limbah Botol Plastik PET 
(polyethylene Terephthalate) Dan Pasir sungai 
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ABSTRACT 
 
 
Seeing so many people who always consume beverage products packaged in 
plastic bottles, the waste from plastic bottles is also increasing, the material from 
plastic bottles is a material that is difficult to decompose, it takes tens to hundreds 
of years for plastic to completely decompose. Recycling of plastic bottle waste is 
very necessary in order to reduce plastic bottle waste so that later the plastic bottle 
waste does not pollute the environment. Recycling plastic bottle waste into paving 
blocks is one solution to reduce plastic bottle waste. This study aims to make 
paving blocks for plastic bottle waste and analyze the comparison of the 
compressive strength of paving blocks made from plastic bottle waste with paving 
blocks used for roads. There are 2 variations of plastic bottle waste paving blocks, 
namely PET plastic bottle waste = 70% and 30% sand, and PET plastic bottle 
waste = 50% and 50% sand, the compressive strength of the paving block will be 
compared with the compressive strength of the paving block for road (portland 
cement paving block). The reference for this test refers to SNI 03-0691-1996. The 
paving blocks were tested using a compression test. The results of the paving 
block testing of plastic bottle waste obtained 43.73 Mpa from specimen 1, which 
is a mixture of 70% plastic bottle waste and 30% sand, from these results it can be 
classified as category A and can be used for roads and motorcycles and 17.57 Mpa 
from specimen 2 is a mixture of 50% plastic bottle waste and 50% sand, from 
these results it can be classified as category B and can be used for parking lots and 
70.30 MPa of portland cement paving block specimens the results are classified as 
category A which is used for roads. 
 
 
Keywords: Pressure Test, Paving Block, Plastic Bottle Waste PET 
(Polyethylene Terephthalate) And River Sand 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Paving Block merupakan salah satu bahan bangunan yang banyak digunakan 

sebagai pelapis perkerasan jalan. Pada umumnya dipakai untuk perkerasan 

halaman taman,lapangan  parkir, trotoar dan gang gang kecil.Untuk itu, Paving 

block harus memenuhi kualitas sebagai bahan bangunan yang akan digunakan 

sebagai pelapis perkerasan jalan. Salah satu karakteristik yang harus dimiliki 

paving block adalah kekuatan tekan. 

Paving Block pada umumnya terbuat dari campuran semen portland, agregat 

dan air dengan atau tanpa bahan tambah lainnya yang tidak mengurangi mutu 

paving block tersebut.Agregat yang biasa digunakan adalah agregat halus 

(pasir).Namunadakalanya digunakan juga agregat kasar (kerikil) dengan 

ukuran/diameter yang kecil. 

Di indonesia sendiri ada banyak penemuan tentang paving block salah 

satunya  yaitu berupa paving block agregat abu gosok dan paving block limbah 

plastikyang mana semua limbah jenis plastik LDPE, PET, PVC di campurkan 

menjadi satu dengan agregat pasir. Sebuah percobaan yang saya akan buat yaitu 

hanya menggunakan limbah botol plastik yang  jenis nya PET (Polyethylene 

Terephthalate ) dan ageregat nya pasir sungai sebab di Indonesia limbah botol 

plastik jenis PET ini sangat meningkat dengan signifikan kerena produk minuman 

yang sangat di gemari masyarakat kebanyakan besar menggunakan botol plastik 

jenis PET , perkembangan gaya hidup serta aktivitas masyarakat yang sangat erat 

hubungannya dengan penggunaan bahan botol plastik.Menurut dirjen pengolahan 

sampah,limbah,dan B3 KLHK (Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) 

Tuti Hindrawati Mintarsi menyebutkan total jumlah plastik di  Indonesia di 2019 

mencapai 68.000.000 (enam puluh delapan juta) ton. Hal tersebut menjadikan 

Indonesia sebagai Negara penyumbang limbah plastik terbesar kedua menurut 

berita (KOMPAS, Agustus 2018). 

Oleh sebab itu, maka daur ulang limbah botolplastiksangat diperlukan untuk 

mengurangi limbah plastik agar nantinya limbah botol plastiktersebut  tidak 

mencemari lingkungan. 
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Daur ulang sampahbotol plastik merupakan proses menjadikan bahan bekas 

atau sampah botolplastik menjadi bahan baru sehingga bermanfaat kembali. maka 

limbah botol plastik tersebut akan dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan 

paving block. 

Paving block dari campuran bahan limbah botol plastik dan pasir adalah 

salah satu bentuk produk pemanfaatan limbah botol plastik. sehingga nantinya di 

harapkan paving block berbahan dasar limbah botol pastik menjadi solusi atas 

masalah penimbunan limbah yang merusak lingkungan,selain itu juga di harapkan 

paving block dari bahan botol plastik dan pasir ini juga memiliki kekuatan tekan 

yang baik. 

Oleh sebab itu, penulis akan membuat, menganalisis kekuatan tekan paving 

block berbahan limbah botol plastik (PET) dengan 2 variasi yang berbeda 

campuran, dan membandingkannya dengan paving blockstandardSNIuntuk 

jalanan umum yang saya beli di toko paving block semen portland,Adapun judul 

dari skripsi ini adalah “ANALISIS PERBANDINGAN PAVING BLOCK 

BERBAHAN LIMBAH BOTOL PLASTIK DAN PAVING BLOCKSTANDARD 

SNIYANG DI GUNAKAN UNTUK JALAN”. 

 

1. 2  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan masalahnya 

adalah : 

1. Bagaimana membandingan kekuatantekan pada paving block yang terbuat dari 

limbah botol plastik jenis PET(Polyethylene Terephthalate )dan paving block 

semen portland yang di gunakan untuk jalan, 

2. Dengan variasicampuran yang berbeda yaitu limbah botol plastik jenis PET 

(70%),Pasir (30%) dan PET (50%), Pasir (50%). 

 

1. 3 Ruang Lingkup 

Agar jangkauan permasalahan dalam menganalisa kekuatan pengujian tekan 

pada paving block berbahan limbah botol plastik jenis (PET), pasir 

sungaidanpaving block semen portland tidak meluas, maka penulis membatasi 

permasalahan pada penelitian adalah sebagai berikut : 
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1. Paving Block yangdigunakan terbuat dari limbah botolplastik jenis PET 

(Polyethylene Terephthalate ) dan pasir sungai, serta paving block semen 

portland untuk jalan. 

2. Presentasi campuran paving block limbah botol plastik jenis PET ada 2 variasi 

yaitu botol plastik (50%),Pasir (50%) dan botol plastik (70%), Pasir (30%). 

3. Pengujian tekan menggunakan Compression Tasting Machine untuk       

mengetahui kekuatan beban tekan pada paving block tersebut. 

4. Metode pengujian SNI 03-0691-1996 

5. Ukuran paving block yang akan di uji yaitu 6cm x6cm x 6cm 

 

1.4 Tujuan  

         Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan skipsi adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis pembuatan pada paving block limbah botol plastik 

2. Untuk menganalisis kekuatan/ketahanan padapaving block yang terbuat dari 

limbah botol plastik jenis PET(50%)dan pasir (50%) serta campuran botol 

plastik (70%) dan pasir (30%). 

3. Membandingkan kekuatan paving block yang terbuat dari limbah botolplastik 

jenis PET(50%) dan pasir (50%) serta campuran botol plastik PET  (70%) dan 

pasir (30%) dengan Paving block yang terbuat dari semen portland yang di 

gunakan untukjalan berstandart SNI 03-0691-1996. 

 

1.5 Manfaat  

Adapun manfaat dari skipsi ini di harapkan berguana dalam dunia ilmu 

pengetahuan umumnya kepada dunia keteknikan serta bermanfaat bagi 

kepentingan bangsa, Negara, masyarakat,dan lingkungan hidup. 

1. Skripsi ini diharapkan memberi solusi untuk pemanfaatan limbah botol plastik 

menjadi produk yang bernilai jual. 

2. Diharapakan menjadi bahan masukan dalam menyelasaikan masalah 

kerusakan lingkungan yang di akibatkan oleh limbah botol plastik. 

3. Dari hasil penelitian ini semoga dapat dijadikan referensi untuk penelitian 

selanjutnya. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Paving Block 

Bata beton (paving block) merupakan salah satu jenis beton stuktur yang 

dapat di manfaatkan sebagai pelapis pengerasan jalan seperti trotoar, 

halaman,taman dan keperluan lainnya.Campuran Paving block terbagi atas dua 

jenis yaitu; 

1. Paving Block Semen Portland 

2. Paving Block Plastik ( Komposit ) 

 Pada dasarnya paving block biasannya berwarna asli atau di beri zat 

pewarna tambahan pada komposisi dan di gunakan untuk lantai baik di luar 

ataupun di dalam di luar bangunan. 

 
Gambar  2.1 Paving Block Persegi Panjang 

 

Paving block di Indonesia menggunakansyarat mutu SNI 03-0691-1998 anatara 

lain bebagai berikut: 

1. Sifat Tampak 

Paving block harus mempunyai permukaan yang rata,tidak terdapat retak-

retakan dan cacat,bagian sudut dan rusuknya tidak mudah dirapuhkan dengan 

kekuatan jari tangan. 

2. Ukuran  

Ketebalan paving blockyang sering digunakan adalah sebagai berikut : 

Ketebalan 6 cm. Untuk beban lalu lintas ringan yang frekuensinya 

terbatas,misalnya pejalan kaki, sepedamotor. 
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Ketebalan 8cm. Untuk bebanlalu lintas berat yang padat 

frekuensinya,misalnya sedan, pick up,  bus dantruck. 

Ketebalan 10 cm atau lebih.Untuk beban lalu lintas super berat misalnya 

crane,loader. 

3. Klasifikasi 

• Paving block bermutu A : digunakan untuk jalan dan sepeda motor 

• Paving block bermutu B : digunakan untuk pelataran parkir 

• Paving block bermutu C : digunakan untuk pejalan kaki 

• Paving block bermutu D : digunakan untuk taman dan pengguna lain 

4. Sifat Fisika 

Paving block harus mempui sifat fisika seperti kuat tekan, beban tekan dan 

penyimpanan air. 

Tabel 2.1 Sifat-sifat  fisikapaving block 

 

 

Mutu 

Kuat Tekan 

(MPa) 

Beban Tekan 

 (max/menit) 

Penyimpanan 

air rata-rata 

max 

Ratarata Minimum Rata-rata Minimum % 

A 40 35 0.090 0.013 3 

B 20 17 0,130 0,149 6 

C 15 12,5 0,160 0,184 8 

D 10 8,5 0,219 0,251 10 

 (Sumber : SNI 03-0691-1996) 

 

2.2. Paving Block Semen Portland 

Paving Block ini menggunakan semen portland sebagai perekat agregatnya. 

Pada umumnya Paving block semen portlan banyak digunakan untuk pelapis 

jalan, trotoar, dan pelataran parkir. Selain harganya yang murah material ini dapat 

membantu untuk melindungi bumi dari global warming. Mengapa bisa demikian, 

karena proses pemasangannya dapat menyerap air kedalam tanah sehingga dapat 

mengurangi dampak menggenangnya air pada permukaan tersebut. Paving block 

semen portland  yang ada dipasaran biasanya terbuat dari tiga bahan utama yaitu; 

Semen portlan, Agregat (bahan pengisi) dan Air. 
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2.2.1 Semen Portland 

Semen portland adalah jenis semen yang palin banyak digunakan di seluruh 

dunia sebagai bahan dasar beton, mortar, plester, dan adukan non-spesialisasi. 

Semen portland adalah bahan perekat hidrolis yang dihasilkan dengan cara 

menghaluskan klinker (bahan ini terutama dari silikat kalsium yang bersifat 

hidrolis). Semen hidrolis sendiri adalah semen yang dapat bereaksi dengan air dan 

menghasilkan benda keras yang stabil dan tidak mudah larut. 

Klasifikasi Semen Portland 

• Type I (Ordinary Portland Cement) adalah semen yang dipakai untuk 

penggunaan umum yang tidak memerlukan persyaratankhusus. 

• Type II (Moderate Sulfat Resistance) adalah semen Portland yang dalam 

penggunaannya memerlukan ketahanan terhadap sulfat sedang dan panas 

hidrasisedang. 

• Type III (High Early Strength) adalah semen Portland yang dalam 

penggunaannya memerlukan kuat tekan awal yangtinggi. 

• Type IV (Low Heat of Hydration) adalah semen Portland yang dalam 

penggunaannya memerlukan panas hidrasi rendah, biasanya digunakan untuk 

struktur beton sepertiDam. 

• Type V (Sulfat Resistance) adalah semen Portland yang dalam penggunaannya 

memerlukan ketahanan terhadap sulfat yangtinggi. 

2.2.2  Agregat (Bahan Pengisi) 

Agregat adalah butiran mineral alami yang berfungsi sebagai bahan pengisi 

dalam campuran beton atau mortar.Agregat yang biasa digunakan adalah pasir. 

Agregat (bahan pengisi) di dalam adukan Paving Blok harus menempati kurang 

lebih 60% dari volume Paving Blok tersebut.Oleh karena itu, sifat- sifat agregat 

sangat mempengaruhi sifat-sifat Paving Blok yangdihasilkan. 

Sifat yang paling penting dari agregat ialah kekuatan hancur dan ketahanan 

terhadap benturan yang dapat mempengaruhi ikatannya dengan pasta semen, 

porositas dan karakteristik penyerapan air yang mempengaruhi daya tahan 

terhadap pengaruh musim dan agresi kimia, serta ketahanan terhadap penyusutan. 

Tujuan penggunaan agregat dalam bata beton / mortar adalah; 

1. Menghemat pemakaiansemen 
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2. Untuk menghasilkan kekuatan yang besar 

3. Untuk mengurangi susut Paving blok 

4. Untuk mendapatkan susunan yang padat pada Paving blok 

Klasifikasi Agregat (Bahan Pengisi) : 

 

1. Ditinjau dari sumbernya 

Ditinjau dari sumbernya agregat dibagi menjadi dua cara, agregat alam dan 

agregat buatan. 

a. AgregatAlam 

Agregat alam yaitu agregat yang berasal dari alam tanpa pengolahan 

terlebih dahulu. Agregat alam pada umumnya menggunakan bahan baku 

batu alam hasil penghancurannya. Sebagian besar dari agregat yang berasal 

dari alam materialnya berasal dari batuan padat. Ada tiga jenis batuan yang 

digunakan sebagai sumber agregat yaitu : (i) batuan beku, (ii) batuan 

endapan dan (iii) batuan metamorf.  

Penggolongannya dari tiga jenis batuan ini didasarkan pada proses pembentukan 

batuan (Concrete Technology). 

• Batuan Beku 

Batuan beku yang digunakan sebagai sumber agregat sangat baik untuk 

paving block, karena sifatnya yang keras, kuat dan padat.Batuan ini 

cenderung berwarna terang dan gelap. Proses terjadinya batuan beku 

karena meletusnya gunung berapi, akibat magma yang dikandung berupa 

lava dan mengadakan kontak dengan udara dan akhirnya membeku. 

• Batuan Endapan 

Batuan yang terjadi karena lapuk (hilang) akibat terkena erosi yang 

mengakibatkan pelapukan pada batu yang lama kelamaan hacur menjadi 

butiran-butiran halus dibawa oleh air, diendapkan disuatu tempat yang 

makin lama makin tebal sehingga membentuk batuan endapan. Kualitas 

agaregat yang berasal dari batuan ini bervariasi tergantung pada proses 

pembentukan yang terjadi. 

• Batuan Metamort 

Batuan Metamort berasal dari batuan beku dan batuan endapan yang 
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terjadi akibat tekanan dan suhu yang tinggi. 

b. Agregat Buatan                                                                                                        

Agregat buatan adalah agregat yang dihasilkan sebagai hasil sampingan 

atau bahan buangan dari suatu produk tertentu. Contoh agregat buatan adalah: 

pecahan bata atau potongan batu bata yang tidak dipakai, limbah beton dan 

limbah plastik termasuk limbah botol plastik yang dibuat mirip dengan 

bentukagregat. 

2. Ditinjau dari berat jenisnya 

Ditinjau dari berat jenisnya agregat dibedakan atas tiga macam : agregat 

normal, agregat ringan dan agregat berat : 

• Agregat ringan, jenis agregat ini dipakai untuk menghasilkan beton ringan 

dengan berat isi tidak lebih dari 2100 kg/m3. Beton yang bibuat dengan 

agregat ringan mempunyai sifat yang tahanapi. 

• Agregat normal, jenis agregat ini dapat digunakan untuk tujuan umum dan 

menghasilkan beton dengan berat isi umum antara 2100-2700kg/m3. 

• Agregat berat, agregat berat dapat digunakan secara efektif dan ekonomis 

untuk jenis beton yang harus dapat menahan radiasi sehingga dapat memberi 

perlindungan sinar x, sinar y dan neutron. Agregat ini dipakai dalam 

pembuatan beton dengan berat isi tinggi lebih dari 2700kg/m3. 

3. Ditinjau dari besar butirannya 

Ukuran agregat maksimum yang digunakan untuk bata beton tergantung 

pada tujuan penggunaannya. Ukuran agregat maksimum yang biasa 

digunakan dalam pembuatan beton pada umumnya adalah 5-30 mm. Agregat 

dibagi menjadi dua kategori berdasarkan ukurannya (ASTM D 8 – 94): 

1. Agregat kasar, ukurannya lebih besar dari 4,75mm. 

2. Agregat halus, ukurannya lebih kecil dari 4,75mm.  

2.2.3. Air 

Air adalah salah satu bahan yang penting dalam pembuatan bata beton, air 

diperlukan agar terjadi reaksi kimia dengan semen untuk membasahi agregat dan 

untuk melumas agregat agar mudah dalam pengerjaannya.Air yang umumnya 

dapat digunakan untuk beton adalah air yang dapat diminum (Tri Mulyono, 

2003).Tetapi tidak semua air dapat memenuhi syarat tersebut karena 
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mengandung berbagai macam unsur yang dapat merugikan. 

SK SNI S-04-1989-F mensyaratkan air yang dapat digunakan sebagai bahan 

bangunan sebagai berikut: 

1. Air harusbersih. 

2. Tidak mengandung lumpur, minyak dan benda terapung lainnya yang dapat 

dilihat secaravisual. 

3. Tidak mengandung benda-benda yang tersuspensi lebih dari 2gram/liter. 

4. Tidak mengandung garam-garam yang dapat larut dan dapat merusak paving 

blok (asam-asam, zat organik dan sebagainya) lebih dari 15 gram/liter. 

Kandungan klorida (Cl), tidak lebih dari 500 ppm dan senyawa sulfat tidak 

lebih dari 1000 ppm sebagaiSO3. 

5. Bila dibandingkan dengan kekuatan tekan adukan dan bata beton yang 

memakai air suling, maka penurunan kekuatan adukan dan bata beton yang 

memakai air yang diperiksa tidak lebih dari10%. 

6. Semua air yang mutunya meragukan harus dianalisa secara kimia dan 

dievaluasi mutunya menurutpemakaiannya. 

7. Khusus untuk beton pratekan, kecuali syarat-syarat tersebut diatas tidak boleh 

mengandung klorida lebih dari 500 ppm. 

 

2.3PavingBlock Plastik ( komposit ) 

PavingBlock Plastik adalah paving block yang terbuat dari limbah plastik 

dan pasir. Paving block ini merupakan hasil dari rekayasa pemanfaatan limbah 

plastik untuk mengurangi pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh limbah 

plastik. Adapun jenis limbah plastik yang digunakan dalam pembuatan paving 

block ini adalah PET (Polyethylene Terephthalate), PP(Polypropylene), HDPE 

(High Density Polyethylene ), V (Polyvinyl Chloride ), LDPE (Low Density 

Polyethylene), PS (Polystyrene ) dan Pasir . 

 

 

 

 

 



21 
  

2.4  Jenis-jenis Utama Limbah Plastik  

Berikut ini adalah jenis-jenis utama limbah plastik yaitu;  

2.4.1  PET — Polyethylene Terephthalate 

• Mayoritas bahan plastik PET di dunia untuk serat sintetis (sekitar 60 %), 

dalam pertekstilan PET biasa disebut dengan polyester (bahan dasar botol 

kemasan 30 %) Botol Jenis PET/PETE ini direkomendasikan HANYA 

SEKALI PAKAI. Bila terlalu sering dipakai,apalagi digunakan untuk 

menyimpan air hangat apalagi panas, akan mengakibatkan lapisan polimer 

pada botol tersebut akan meleleh dan mengeluarkan zat karsinogenik (dapat 

menyebabkan kanker). 

• Titik lelehnya 85ºC 

• Di dalam membuat PET, menggunakan bahan yang disebut dengan antimoni 

trioksida, yang berbahaya bagi para pekerja yang berhubungan dengan 

pengolahan ataupun daur ulangnya, karena antimoni trioksida masuk ke 

dalam tubuh melalui sistem pernafasan, yaitu akibat menghirup debu yang 

mengandung senyawa tersebut. 

• Terkontaminasinya senyawa ini dalam periode yang lama akan mengalami: 

iritasi kulit dan saluran pernafasan. 

• Bagi pekerja wanita, senyawa ini meningkatkan masalah menstruasi dan 

keguguran, pun bila melahirkan, anak mereka kemungkinan besar akan 

mengalami pertumbuhan yang lambat hingga usia 12 bulan 

 
Gambar 2.2Plastik yang termasuk jenis PET 
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2.4.2. HDPE — High Density Polyethylene 

• HDPE merupakan salah satu bahan plastik yang aman untuk digunakan 

karena kemampuan untuk mencegah reaksi kimia antara kemasan 

plastik berbahan HDPE dengan makanan/minuman yang dikemasnya. 

• HDPE memiliki sifat bahan yang lebih kuat, keras, buram dan lebih 

tahanterhadap suhu tinggi jika dibandingkan dengan plastik dengan kode 

PET. 

• Ada baiknya tidak menggunakan wadah plastik dengan bahan HDPE terus 

menerus karena walaupun cukup aman tetapi wadah plastik berbahan HDPE 

akan melepaskan senyawa antimoni trioksida secara terus menerus. 

 

 
Gambar 2.3 Plastik yang termasuk jenis HDPE 

 

2.4.3. V — Polyvinyl Chloride 

• Plastik ini bisa ditemukan pada plastik pembungkus (cling wrap), dan botol-

botol, pipa, konstruksi bangunan. 

• Tertera logo daur ulang (terkadang berwarna merah) dengan angka 3 di 

tengahnya, serta tulisan V — V itu berarti PVC (polyvinyl chloride), yaitu 

jenis plastik yang paling sulit didaur ulang. 
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Gambar 2.4Plastik yang termasuk jenis V — Polyvinyl Chloride (PVC) 

 

2.4.4 . LDPE — Low Density Polyethylene 

• Biasa dipakai untuk tempat makanan, plastik kemasan, dan botol-botol yang 

lembek. 

• Tertera logo daur ulang dengan angka 4 di tengahnya, serta tulisan LDPE. 

 

 
Gambar 2.5Plastik yang termasuk jenis LDPE 

 

2.4.5. PP — Polypropylene 

• Biasanya dipakai untuk tempat menyimpan makanan, botol minum dan 

terpenting botol minum untuk bayi, kantong plastik, film, automotif, maianan 

mobil-mobilan, ember. 

• Tertera logo daur ulang dengan angka 5 di tengahnya, serta tulisan PP. 
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Gambar 2.6Plastik yang termasuk jenis PP — Polypropylene 

 

2.4.6.PS — Polystyrene 

• PS biasa dipakai sebagai bahan tempat makan styrofoam, tempat CD, karton 

tempat telor, dan lain-lain. 

• Selain tempat makanan, styrene juga bisa didapatkan dari asap rokok, asap 

kendaraan dan bahan konstruksi gedung. 

• Tertera logo daur ulang dengan angka 6 di tengahnya, serta tulisan PS. 

 
Gambar 2.7 Plastik yang termasuk jenis PS — Polystyrene 

 

2.4.7. OTHER 

• Tertera logo daur ulang dengan angka 7 di tengahnya, serta tulisan OTHER – 

Other (SAN - styrene acrylonitrile, ABS– acrylonitrile butadiene styrene, PC 

– polycarbonate, Nylon). 
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• PC – Polycarbonate dapat ditemukan pada botol susu bayi, gelas anak balita 

(sippy cup), cobalah pilih dan gunakan botol susu bayi berbahan kaca, 

polyethylene, atau polypropylene. Untuk dot, gunakanlah yang berbahan 

silikon karena tidak akan mengeluarkan zat karsinogenik sebagaimana pada 

dot berbahan latex., dan kaleng kemasan makanan dan minuman, termasuk 

kaleng susu formula. 

• Juga dapat ditemukan pada tempat makanan dan minuman seperti botol 

minum olahraga, suku cadang mobil, alat-alat rumah tangga, komputer, alat-

alat elektronik, dan plastik kemasan. 

• Jika penggunaan plastik berbahan polycarbonate tidak dapat dicegah, 

janganlah menyimpan air minum ataupun makanan dalam keadaan panas. 

Biasanya SAN terdapat pada mangkuk mixer, pembungkus termos, piring, 

alat makan, penyaring kopi, dan sikat gigi, sedangkan ABS biasanya digunakan 

sebagai bahan mainan lego dan pipa. 

 

 
Gambar 2.8 Plastik yang termasuk jenis Other 
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2.5  Pasir 

Pasir adalah salah satu jenis bahan bangunan yang paling penting dalam 

setiap proses pembangunan.Material ini berbentuk butiran dengan besaran yang 

telah ditentukan, meskipun besarannya ditentukan ada beberapa jenis pasir 

berbeda yang digunakan untuk material bangunan.Jenis berbeda untuk pasir inilah 

yang menjadikan butiran hingga fungsi pasir berbeda. 

Menurut Standar Nasional Indonesia ( SK SNI – S – 04 –1989 –F ; 28 ), ada 

beberapa persyaratan penting untuk pasir yang digunakan pada bahan bangunan 

yaitu ; 

1. Pasir halus sebaiknya terdiri dari butiran dengan tekstur tajam dan keras. 

Agregat Indeks kekerasan untuk jenis pasir ini adalah <2.2. 

2. Bila pasir digunakan dengan Natrium Sulfat maka bagian yang hancur 

maksimal 12 persen. 

3. Bila pasir digunakan dengan Magnesium Sulfat maka bagian yang hancur 

maksimal 10 persen. 

4. Standar pasir tidak boleh memiliki kandungan lumpur lebih dari 5 persen, 

maka harus dicuci terlebih dulu. 

5. Tidak boleh terdapat terlalu banyak kandungan bahan organis didalam pasir. 

Sebelumnya pasir harus melalui percobaan warna Abrans-Harder 

menggunakan larutan jenuhNaOH 3 persen. 

6. Untuk susunan jenis pasir butir besar harus memiliki kehalusan modulus 1,5 

hingga 3,8. Pasir juga terdiri dari butir-butir yang berbeda. 

7. Pasir harus memiliki reaksi alkali negatif untuk membuat beton dengan 

keawetan tingkat tinggi. 

8. Pasir dari laut tidak diperbolehkan untuk agregat pasir halus untuk betol 

bermutu. Kecuali terdapat petunjuk khusus dari lembaga pemerintahan bahan 

bangunan yang sudah diakui. 

9. Pasir agregat halus yang akan digunakan untuk spesi terapan serta plasteran 

harus memenuhi persyaratan dari pasangan terlebih dahulu. 

Seperti yang diungkap dalam penjelasan diatas, masing-masing pasir memiliki 

fungsi sendiri berdasarkan dari sifat dan jenis pasir. Untuk pembuatan paving blok 

berbahan limbah plastik ini digunakan campuran pasir sungai dan pasir laut. 
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2.5.1  Pasir Sungai  

Pasir Sungai adalah salah satu varian pasir yang berasal dari sungai dan 

memiliki ukuran diameter yang tidak terlalu besar namun juga tidak terlalu kecil. 

Ukuran pasir ini adalah antara 0,63 hingga sebesar 5 mm. Pasir Sungai dapat 

ditambang langsung dari sungai dan umunnya berupa hasil dari terkikisnya batuan 

sungai yang bersifat keras dan tajam. Oleh sebab itu jenis pasir sungai adalah jenis 

pasir yang terkenal dengan kekuatannya 

Selain faktor kekuatan, pasir hitam yang berasal dari sungai juga populer 

dikalangan masyarakat karena harganya yang tidak terlalu mahal. Hal ini 

dikarenakan pasir sungai ditambang langsung dari sungai dan relatif masih 

memiliki jumlah yang cukup besar. 

Beberapa kegunaan atau fungsi dari pasir sungai adalah sebagai berikut; 

1. Campuran spesi-spesi pada kontruksi digunakan untuk melekatkan batu bata 

antara yang satu dengan yang lain. Spesi tersebut merupakan hasil campuran 

antara semen dan pasir. 

2. Plester-selain spesi,lapisan dinding juga memerlukan plester sebelum 

dilakukan pengecatan. Pleter atau yang juga sering disebut pelur tersebut , 

seperti halnya spesi, merupakan campuran antara pasir dan semen namun 

dalam tekstur yang lebih halus. 

3. Pemasangan keramik – seperti halnya batu bata, untuk merekatkan keramik 

dengan plat lantai atau tanah memerlukan campuran semen dan pasir. 

4. Perkerasan jalan – pada proyek sipil untuk membuat perkerasan jalan baik 

menggunakan penutup berupa beton, paving blok maupun aspal, pasir 

merupakan bahan utama yang dibutuhkan sebagai campuran perekatnya. 

5. Pembuatan beton, beton merupakan campuran antara agregat kasar dan halus 

serta air, dimana agregat halus tersebut kita peroleh dari pasir dan agregat kasar 

berasal dari batuan. 

6. Pembuatan kaca, meskipun kaca memiliki bentuk yang jauh berbeda dengan 

pasir, kaca juga salah satu materian yang pembuatannya membutuhkan pasir. 

Selain itu kelebihan pasir sungai adalah lebih halus jika dibandingkan dengan 

pasir gunung serta memiliki kandungan lumpur yang lebih rendah karena secara 
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alami sudah tercuci didalam sungai. Kelebihan lainnya adalah pasir sungai lrbih 

hemat semen dalam aplikasinya dikontruksi. 

 

2.5.2  Pasir Laut 

Pasir laut adalah jenis pasir yang didapat dari pesisir pantai. Ciri khas dari pasir 

ini adalah struktur butirannya yang halus dengan ukuran berkisar antara 0,55 

hingga 2,5 mm lebih kecil dari pasir sungai. Hal ini karena pasir laut terbentuk 

dari pengikisan batu yang disebabkan erosi gelombang laut, sedangkan pasir darat 

berasal dari pecahan batu vulkanik. 

Selain itu, pasir laut memiliki gradasi atau ukuran yang seragam serta memiliki 

dara rekat yang cenderung lemah. Teknik yang biasa digunakan untuk 

menambang pasir laut adalah dengan cara disedot atau dicuci. 

 

Kegunaan Pasir laut adalah sebagai berikut;  

1. Pasir laut dapat menjadi alternatif lain sebagai campuran beton apabila terdapat 

keterbatasan agregat halus. Namun perlu diperhatikan supaya tidak menambah 

kan pasir laut dengan kuantitas yang berlebihan dan perbandingannya juga 

perlu disesuaikan dengan komponen lain. Hal ini karena struktur pasir laut 

yang sangat halus dan tidak memiliki ikatan yang kuat antara butiran-

butirannya. 

2. Plaster Dinding, Pasir laut juga dapat digunakan sebagai campuran untuk 

plester dinding dengan jumlah yang tepat apabila kekurangan pasir darat. 

3. Produksi Bata ringan atau Hebel, Meskipun memiliki kelemahan dibanding 

pasir darat. Tetapi seiring dengan berkembangnya teknologi, pasir laut kini 

dapat dikembangkan sebagai bahan untuk memproduksi bata ringan atau hebel.  

 

2.6 Klasifikasi Pembuatan Paving Block 

Berikut ini adalah klasifikasi cara pembuatan paving block; 

1. Paving Block Press Manual / menggunakan Tangan 

Jenis ini menggukana tangan dalam proses pembuatannya. 

• Jenis beton kelas D ( K50 – K100 ) 

• Nilai jual rendah, karena bermutu rendah 
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• Pemakaian untuk perkerasan non struktural, seperti trotoar jalan, halaman 

rumahyang jarang dibebani mobil serta lingkungan berdaya beban rendah 

2. Paving Block Press Mesin Vibrasi / getar 

Jenis ini diproduksi menggunakan mesin press sistem getar. 

• Umumnya memiliki mutu betol kelas C - B ( K150 – K250 ) 

• Pemakaian untuk pelataran garasi, cartport, lahan parkir 

3. Paving Block Press Mesin Hidrolik 

Jenis ini diproduksi dengan cara menggunakan mesin press hidrolik. 

• Umumnya memiliki mutu beton kelas B – A (K300 – K450 ) 

• Pemakaian untuk menahan beban berat, seperti area jalan lingkungan, 

terminal bus, hingga pelataran terminal peti kemas dipelabuhan. 

 

2.7 Definisi Uji Tekan ( Compression test) 

Pengujian tekan adalah salah satu pengujian mekanik yang berguna untuk 

mengukur dan mengetahui kekuatan benda terhadap daya tekan. Pengujian tekan 

tergolong pada jenis pengujian yang merusak dimana gaya luar yang diberikan 

atau penekanan segaris dengan sumbu spesimen. Pengujian tekan ini bertujuan 

untuk mencari sifat mekanik dan beban tekan maksimum yang dapat di terima 

benda atau spesimen uji. 

 
Gambar 2.9 Alat uji tekan 
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Pada umumnya uji tekan ini digunakan pada spesimen/benda yang bersifat 

getas, karena alat uji tekan ini memiliki titik hancur yang terlihat jelas disaat 

melakukan pengujian. Keragaman fungsi dan dimensional uji tekan ini 

menjadikan beragam-ragam syarat mekanis yang perlu dipenuhi, karena akan 

beragam pula gaya dan arah gaya yang akan diuji kekuatan benda tersebut. Pada 

beberapa alat yang akan diuji yang dibuat panjang, dia akan melengkung jika 

diuji dengan alat uji tekan.  

 

Kuat tekan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

Kuat tekan (KT) =  
   

Keterangan : 

P = Beban tekan, N 

A = luas bidang tekan     

KT= Kuat tekan 

Kuat tekan rata-rata dari contoh bata beton dapat dihitung dari jumlah kuat tekan 

dibagi jumlah contoh uji. 

 

Uji tekan ini memiliki alat yang canggih, berat dan tenaga yang kuat serta 

kualitas dan kinerja yang menjanjikan untuk para pengguna alat uji tekan 

tersebut. Sebesar apapun benda yang akan diuji kekuatannya dengan alat uji tekan 

ini kita bisa mengetahui kekuatan benda tersebut. Uji tekan akan memberikan 

hasil pengukuran kekuatan benda tersebut mengenai besar pengukuran yang diuji 

terhadap bahan yang akan diuji sehingga standarisasi yang diinginkan akan 

tercapai sempurna. Sebesar apa benda yang akan diuji maka akan distabilkan juga 

dengan alat uji tekan sehingga memberikan hasil dan kinerja yang baik dan 

hasilnya lebih akurat. 

 

2.8 Fenomena Pada Uji Tekan 

Fenomena-fenomena yang terjadi pada uji tekan yaitu; 

1. Barelling 

Barelling adalah salah satu fenomena yang terjadi pada uji tekan dimana 

terjadi perubahan bentuk dimensi karena gesekan antara penekan dan benda 
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kerja.Gesekan antara spesimen dan yang menghambat permukaan atas dan bawah 

spesimen bereaksi secara bebas, ini bisa menyebabkan timbulnya fenomena 

Barelling. 

Fenomena yang terjadi pada pengujian tekan pada prinsipnya tergantung 

dari diameter dan tinggi spesimen yang dilakukan pengujian.Misalkan diameter 

spesimen adalah “d”, dan tinggi spesimen adalah “h”, maka :Untuk perbandingan 

h : d lebih kecil dari 3 : 2, maka fenomena yang terjadi adalah Barelling. 

Adapun contoh gambar dari fenomena barelling ini dapat kita lihat sebagai 

berikut : 

 
Gambar  2.10 Penekanan dan bentuk tong terjadi akibat gesekan 

 

2. Buckling 

Buckling adalah terjadinya pembengkokan pada material setelah diberi 

beban tekan. 

Adapun contoh gambar dari fenomena buckling ini dapat kita lihat sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  2.11Pembengkokan pada spesimen 

Fenomena yang terjadi pada pengujian tekan pada prinsipnya tergantung 
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dari diameter dan tinggi spesimen yang dilakukan pengujian. Misalkan diameter 

spesimen adalah “d”, dan tinggi spesimen adalah “h”, maka :Untuk perbandingan 

h : d lebih besar dari 3 : 2, maka fenomena yang terjadi adalah Buckling. 

Ciri-ciri setelah di tekan; 

1. Ukuran tidak sebanding (hi<h0) 

2.Spesimen sudah bengkok / tidak sesumbu 

3. Strain Hardening / yaitu pengerasan material atau spesimen akibat 

penumpukan dislokasi pada batas butir.  
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BAB 3 
METODE PENELITIAN 

 

 
3.1 Tempat dan Waktu 

3.1.1 Tempat  

Tempat pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan dilaboratorium Kekuatan 

Material Program Studi Teknik sipil Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 

Jalan Kapten Mukhtar Basri No.3 Medan. 

3.1.2 Waktu 

Proses pelaksanaan penelitian ini dimulai atas sejak persetujuanYang 

diberikan oleh pembimbing pada tanggal 20 september2020, mulai dari 

perencanaan, pengambilan data, dan proses pengujian tekan pada paving block 

berbahan limbah botol plastik dengan menggunakan mesin uji tekan sampai 

dinyatakan selesai.  

Tabel 3.1 Jadwal pembuatan dan penelitian paving blok berbahan limbah 

botol plastik dan pasir sungai  (Rahman, 2020). 

No Kegiatan Bulan 

Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar 

1. Pengajuan Judul        

2. Studi Literatur        

3. Pembuatan Alat dan Bahan        

4. Pembuatan Spesimen         

5. Pengujian Spesimen        

6. Penyelesaian Skripsi        

 

3.2Bahan dan Alat 

3.2.1 Bahan 

 Adapun bahan yang digunakan untuk pembuatan dan pengujian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Limbah botol plastik 

2. Pasir sungai 
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Limbah Plastik yang digunakan untuk pembuatan Paving Block ini adalah jenis 

yaitu ; 

1. Limbah botol plastik jenis PET— Polyethylene Terephthalate 

PET menggunakan bahan yang disebut dengan antimoni trioksida, yang 

berbahaya bagi para pekerja yang berhubungan dengan pengolahan ataupun daur 

ulangnya.Limbah plastik PET yang digunakan sebagai campuran untuk  

pembuatan paving block ini berkisar50% dan 70%. Contoh Limbah Plastik 

kategoriPET yaitu Botol-botol plastik. 

 
Gambar 3.1 Limbah Plastik jenis PET  

2. Pasir (Agregat) 

Pasir digunakan sebagai Agregat (Bahan Pengisi) untuk pembuatan paving 

block berbahan limbah plastik.Pasir yang digunakan untuk penelitian ini yaitu 

pasir sungai. Pasir sungai memiliki ukuran berkisar antara 0,63 hingga sebesar 5 

mm. 

 
Gambar 3.2 Pasir (Agregat) 
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3.2.2 Alat 

Adapun bahan yang digunakan untuk pembuatan dan pengujian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Alat Pembuat Paving Block 

Alat Pembuat Paving Block ini dibuat oleh mahasiswa Teknik Mesin 

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Guna alat ini untuk mengaduk 

material serta sebagai alat pelebur limbah botol plastik menjadi cair dengan 

caramenggunakan Api yang bersumber dari kompor gas untuk mencairkannya. 

 

 
Gambar 3.3 Alat Pembuat Paving blok 

 

2. Cetakan Paving Block 

Alat ini digunakan untuk mencetak paving blok yang telah selesai dicampur 

oleh alat penbuat  paving block. Ukuran cetakan paving blok yaitu 20 × 10 ×8 cm. 

 
Gambar 3.4 Cetakan Paving Blok 
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3. Timbangan 

 Timbangan berfungsi untuk mengukur/menimbang masa pasir dan limbah 

botol plastik yang sudah di potong skala kecil. 

 
Gambar 3.5 Timbangan 

 

4. Gunting  

 Gunting berfungsi untuk memotong atau mencacah limbah botol plastik 

menjadi bagian yang lebih kecil. 

 
Gambar 3.6 Gunting 

 



37 
  

5. Kompor 

 Kompor digunakan untuk memanaskan atau memasak limbah plastik 

hingga mencair. 

 
Gambar 3.7 kompor 

6.  Spatula 

 Digunakan untuk membantu meratakan limbah plastik cair kedalam 

cetakan. 

 
Gambar 3.8 Spatula 
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7.  Thermogun 

 Thermogun digunakan untuk mengukur temperatur suhu. 

 
Gambar 3.9 Thermogun 

8. Gergaji mesin 

 Gergaji mesin digunakan untuk memotong spesimen uji menjadi bentuk 

kubus. 

 
Gambar 3.10 Gergaji mesin 
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5. Alat Pengujian ( Mesin Compression Test ) 

Kuat tekan paving blok adalah besarnya beban persatuan luas yang 

menyebabkan benda uji paving blok hancur bila dibebani dengan gaya tekan 

tertentu, yang dihasilkan oleh mesin uji tekan. Pengujian ini dilakukan terhadap 

paving blok campuran plastik jenis PET dan pasir, bentuk benda uji bisaberbentuk 

silinder atau kubus. Pada penelitian ini saya gunakan benda uji persegi panjang.  

 

 
Gambar 3.11  Mesin Compression Test 

 

Fungsi dari Tombol dan Alat pada mesin uji Compression Machine ini, yaitu: 

1. Manometer  : Sebagai pengukur tekanan sampel beton 

2. Planes atas statis : Sebagai penahan sampel beton 

3. Planes bawah : Sebagai dudukan sampel beton  

4. Piston  : Sebagai penekan utama 

5. Cylinder  : Sebagai rumah piston 

6. Jarum indicator : Sebagai pembaca tekanan  

7. Chasis/rangka : Sebagai rangka dari mesin compression testing  

6. Jarum indikator 

7. Chasis/rangka 

8. Saklar On/Off 

9. Variable speed 

10. Pompa 

11. Bak oli 

1. Manometer 

2. Planes atas statis 

3. Planes bawah 

4. Piston 

5. Cylinder 
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8. Saklar On/Off : Untuk menghidupkan dan mematikan mesin 

9. Variable speed : Untuk mempercepat proses pengaliran oli 

10. Pompa  : Untok memompa dan mengalirkan oli kecylinder 

11. Bak Oli  : Sebagai tempat penyimpanan oli 

 

Spesifikasi Alat uji tekan yang digunakan yaitu : 

Type   : Compression Testing M/C Motorized 

Voltage : 220 VAC. 

Ampere  : 5 ampere 

Phase    : 1 phase 

S/N   : 94 C 111 

Tekanan max : 150 Ton 

Year of prod : October 10. 1994 
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3.3 Bagan Alir Penelitian 

Bagan alir penelitian ditunjukan pada gambar dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tidak 

 

 

 

 

   

   YA 

   

 

 

 

 

 

 

Gambar  3.12  Bagan Alir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

START 

Pengumpulan Data 
skunder/awal dan 

Pembuatan Spesimen 

Diprolehlah hasil 
pengujian 

Hasil dan pembahasan 

Kesimpulan 

Selesai 

     Pengujian Tekan 
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3.4  Prosedur pembuatan paving block limbah botol plastik (PET) 

Berikut adalah prosedur pembuatan bahan Paving Block Berbahan Limbah 

botol Plastik jenis PET : 

1. Menyiapkan bahan yang berupa limbah botol plastik jenis PET dan pasir 

2. Memotong atau mencacah limbah botol plastik menjadi skala kecil 

3. Menimbang limbah botol plastik dan pasir agar sesuai takaran  

4. Menyalakan kompor pembuat paving block hingga panas tabung pemasakan 

di suhu 100⁰C-180⁰C 

5. Kemudian memasukan limbah botol plastik yang sudah di potong skala kecil 

kedalam tabung alat  pembuat paving block 

6. Setelah limbah botol plastik mencair, masukkan pasir kemudian hidupkan 

motor pengaduk. 

7. Setelah adukan limbah botol plastik dan pasir merata tuang kedalam cetakan 

paving block 

8. Setelah cetakan dingin, keluarkan paving block dari cetakan. 

9. Diamkan paving block hingga benar benar dingin 

10. Setelah itu bersihkan dan susun kembali alat yang telah digunakan 

11. Selesai  

 

3.5 Prosedur Pengujian 

Pengujian ini untuk mengetahui nilai beban tekan pada paving block berbahan 

limbah botol plastik. 

 Berikut adalah Prosedur Pengujian Paving block berbahan limbah botol plastik 

jenis PET dan pasir ; 

1. Menyiapkan benda uji yang akan ditentukan kekuatannya. 

2. Ukuran benda uji 6cm x6cm x 6cm 

3. Menghidupkan mesin 

4. Lapislah capping permukaan atas dan bawah 

5. Letakkan benda uji pada mesin secara sentries,sesuai dengan tempat yang 

tepat pada mesin compression test 

6. Jalankan benda uji atau mesin tekan dengan penambahan beban konstan 

7. Lakukan pembebanan benda uji menjadi hancur dan catatlah beban 
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maksimum yang terjadi selama percobaan 

8. Membersihkan alat dan merapikan peralatan yang digunakan 

9. Selesai. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



44 
  

BAB 4 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Pembuatan spesimen uji 

1. Mempersiapkan bahan yang akan di lebur yaitu limbah botol plastik jenis PET 

(Polyethylene Terephthalate )dan pasir yang kering. Seperti gambar 4. 1 

 

 
(a) 

 

 
(b) 

Gambar 4.1 (a).botol plastik dan (b). pasir 
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2. Memotong atau mecacah limbah botol plastik menjadi skala kecil agar waktu di 

masak cepat meleleh. Seperti terlihat pada gambar 4. 2 

 

 

 
 

Gambar 4.2 botol plastik yang di potong menjadi skala kecil 

 

3. Menimbang dan mengatur campuran agregat untuk pembuatan paving block 

limbah botol plastik. 

a. Spesimen 1 

Limbah botol plastik (PET)  50%  =  1000 gram 

    Pasir kering        50%  =1000 gram 

b  Spesimen 2 

    Limbah botol plastik (PET)  70%  =  1400 gram 

    Pasir kering                          30%  =600 gram 

 

4. Menyiapkan alat pembuat paving block dan menghidupkan api kompor .seperti 

terlihat pada gambar 4.3 
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Gambar 4.3 Alat pembuat paving block 

 

5. Memasak limbah botol plastik terlebih dahulu hingga meleleh atau mencair 

dengan suhu temperatur 100⁰C hingga 180⁰C. 

6. Setelah itu masukkan pasir ke adonan plastik yang sudah mencair lalu aduk 

hingga merata sembari mengaduk perhatikan juga besar apinya agar suhu panas 

di tabung tetap stabil 

 
Gambar 4.4 Proses pengadukan 

 

7. Siap kan cetakan paving block dengan ukuran 20cm x 10cm x 7cm. kemudian 

tuangkan adonan yang sudah merata tadi ke cetakan 
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Gambar 4.5 Proses penuangan 

 

8. Setelah dingin, keluarkan paving block dari dalam cetakan 

9. Selesai 

 

4.2 Prosedur pengujian 

 

1. Menyiapkan benda uji atau paving block yang akan di uji kuat tekannya seperti 

yang terlihat pada gambar 4.6 dan 4.7 

 

 
Gambar 4.6 paving block campuran botol plastik 50% dan botol pasir 50% 
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Gambar 4.7 paving block campuran botol plastik 70% dan pasir 30% 

 

2. Mempersiapkan mesin uji tekan dan kelengkapan seperti yang terlihat pada 

gambar 4.8 

 

  

 
 

Gambar 4.8 Mesin Compression test 
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3. Menghidupkan mesin 

4. Meletakkan balok tambahan pada dudukan mesin compression test seperti 

terlihat pada gambar 4.9 

 

 
Gambar 4.9 Balok tambahan 

 

5. Meletakkan paving blockyang akan di uji di atas dudukan balok tambahan. 

Seperti yang terlihat pada gambar 4.10 

 

 
Gambar 4.10 peletakan paving block untuk pengujian 
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6. Jalankan mesin dan beri penambahan beban konstan hingga spesimen uji 

retak/hancur. Seperti yang terlihat pada gambar 4.11 

 

 
Gambar 4.11 spesimen uji retak / hancur 

 

7. Setelah retak/ hancur catatlah beban maksimum yang terjadi selama percobaan. 

Seperti yang terlihat pada gambar 4.12 

 

 
Gambar 4.12 beban maksimum  pengujian 

8. Selesai 
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4.3  Hasil Pengujian Spesimen 

Data yang ditampilkanmeliputi data hasil pengujian spesimen yang diuji 

menggunakan mesin compression test betonyang terdiri dari 15 spesimen yang di 

uji ,yaitu 5 Spesimen Paving block berbahan campuran limbah plastik (PET)70% 

dan Pasir 30%, 5 SpesimenPaving block berbahan campuran limbah plastik (PET) 

50% dan Pasir 50% serta 5 spesimen paving block semen portland untuk jalanan 

yang saya beli di pengerajin atau pembuatnya. Pengujian Tekan dilakukan dengan 

cara menekan permukaan benda uji/spesimen hingga retak atau pecah.  

 

4.3.1 Hasil Pengujian kuat tekan Spesimen “Paving Block berbahan limbah 

plastik (PET)70% dan Pasir 30% dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 

 

1 . Spesimen 1 

 

 
 

Gambar 4.13 Hasil pengujian spesimen 1 
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2. Spesimen 2  
 

 
 

Gambar 4.14 Hasil pengujian spesimen 2 
 

3. Spesimen 3 
 

 
 

Gambar 4.15 Hasil pengujianspesimen 3 
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4. Spesimen 4 
 

 
 

Gambar 4.16 Hasil pengujian spesimen 4 
 

5. Spesimen 5 
 

 
 

Gambar 4.17 Hasil pengujian spesimen 5 
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4.3.2 Hasil Pengujian kuat tekan Spesimen “Paving Block berbahan limbah 

plastik (PET)50% dan Pasir 50% dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 

 
1. Spesimen 1 
 

 
 

Gambar 4.18 Hasil pengujian spesimen 1 
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2. Spesimen 2 
 

 
 

Gambar 4.19 Hasil pengujian spesimen 2 
 

3. Spesimen 3 
 

 
 

Gambar 4.20 Hasil pengujian spesimen 3 
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4. Spesimen 4 
 

 
 

Gambar 4.21 Hasil pengujian spesimen 4 
 

5. Spesimen 5 
 

 
 

Gambar 4.22 Hasil pengujian spesimen 5 
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4.3.3  Hasil pengujian spesimen paving block berbahan semen portland yang di 
beli di pusat glosir batu alam. 

 
1. Spesimen 1 

 

 
 

Gambar 4.23 Hasil pengujian spesimen 1 
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2. Spesimen 2 
 

 
 

Gambar 4.24 Hasil pengujian spesimen 2 
 
3. Spesimen 3 
 

 
 

Gambar 4.25 Hasil pengujian spesimen 3 
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4. Spesimen 4 
 

 
 

Gambar 4.26 Hasil pengujian spesimen 4 
 

5. Spesimen 5 
 

 
 

Gambar 4.27 Hasil pengujian spesimen 5 
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4.4 Analisa Data Pengujian Tekan 

1. Paving Block berbahan limbah botol plastik 70% dan Pasir 30%. 

Dibawah ini merupakanhasilpengujian tekan yang didapatkandarispesimen 1, 2, 3, 

4 dan 5 dengan menggunakan mesin uji compression test beton yang telah 

dilakukan, berikut adalah perhitungannya. 

 

  1.  Spesimen 1 

 1 ton  = 9.810  (N) newton 

 1 N/mm² =  1 Mpa 

 15,75  Ton = 154.507 N 

a. Luas Bidang Tekan 
2mm 003660 x 60  == mmmmA  

b. Kuat tekan 

23600
507.154
mm

N
A
PKT ==  

  2/91,42 mmN=  

  Mpa91,42=  
 

2. Spesimen 2 

 1 ton  = 9.810 (N) newton 

 1 N/mm² =  1 Mpa 

 17  Ton = 166.77 N 

a. Luas Bidang Tekan 
2mm 360060 x 60 == mmmmA  

b. Kuat tekan 

23600
77.166
mm

N
A
PKT ==  

  2/325,46 mmN=  

  Mpa325,46=  
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 3.  Spesimen 3 
 1 ton  = 9.810  (N) newton 

 1 N/mm² =  1 Mpa 

 16,5  Ton = 161.86 N 

a. Luas Bidang Tekan 
2mm 360060 x 60 == mmmmA  

b. Kuat tekan 

23600
86.161
mm

N
A
PKT ==  

  2/96,44 mmN=  

  Mpa96,44=  
 

4.  Spesimen 4 
 1 ton  = 9.810  (N) newton 

 1 N/mm² =  1 Mpa 

 17  Ton = 166.77 N 

a. Luas Bidang Tekan 
2mm 360060 x 60 == mmmmA  

b. Kuat tekan 

23600
77.166
mm

N
A
PKT ==  

  2/325,46 mmN=  

  Mpa325,46=  
 

 5.  Spesimen 5 
 1 ton  = 9.810  (N) newton 

 1 N/mm² =  1 Mpa 

 14 Ton             =          137.34 N 

a. Luas Bidang Tekan 
2mm 360060 x 60 == mmmmA  
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b. Kuat tekan 

23600
34.137
mm

N
A
PKT ==  

  2/15,38 mmN=  

  Mpa15,38=  

 

 

   Nilai Rata-rata  = 
5

15,38325,4696,44325,4691,42 ++++
 

    = 
5

67,218
 

    = 43,734 

 

 

Gambar. 4.28 Grafik pengujian spesimen 1, 2, 3, 4,dan 5.Botol plastik 

70% dan pasir 30% 

Dari hasil perhitungan diatas didapat rata- rata hasil dari pengujian sebesar 

43.734 Mpa. Dari hasil tersebut maka Paving Block berbahan limbah botol plastik 

(PET) 70 % dan Pasir 30% masuk dalam kategori/golongan A  pada Tabel Standar 

Kekuatan Paving Block. Berikut merupakan tabel standar kekuatan paving block. 

Tabel 4.1 tabel standar kekuatan paving block (SNI 03-0691-1996) 

0
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Spesimen
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Spesimen
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Spesimen
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Spesimen
5

M
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Kekuatan tekan                                
          KT 

Botol plastik 70% dan
pasir 30%

Botol plastik 70% dan pasir 30% 
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Mutu 

 

 KuatTekan  
(MPa) 

Rata rata Minimum 
A  40 35 

B 20 17 

C 15  12,5 

D 10 8,5 

Maka dari hasil perhitungan kuat tekan dari rujukan  paving block SNI 03-0691-

1998, paving block berbahan limbah plastik (PET) 70% dan Pasir 30%bermutu 

A. 

2.  Paving Block berbahan limbah botol plastik (PET) 50% dan Pasir 50%. 

Dibawah ini merupakanhasilpengujian tekan yang didapatkandarispesimen 1, 2,  

3, 4, dan 5 dengan menggunakan mesin uji compression test beton yang telah 

dilakukan, berikut adalah perhitungannya 

 
1.  Spesimen 1 

 1 ton  = 9.810  (N) newton 

 1 N/mm² =  1 Mpa 

 5,25 Ton = 51.502,5  N 

a.   Luas Bidang Tekan 
2mm 360060 x 60  == mmmmA  

b. Kuat tekan 

23600
5,502.51

mm
N

A
PKT ==  

  2/30,14 mmN=  

  Mpa30,14=  
 

2. Spesimen 2 

 1 ton  = 9.810 (N) newton 

 1 N/mm² =  1 Mpa 

 3.75  Ton = 36.787,5  N 
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a.  Luas Bidang Tekan 
2mm 360060 x 60 == mmmmA  

b.  Kuat tekan 

23600
5,787.36

mm
N

A
PKT ==  

  2/21,10 mmN=  

   Mpa21,10=  
 

  3.  Spesimen 3 
 1 ton  = 9.810  (N) newton 

 1 N/mm² =  1 Mpa 

 7.5  Ton = 73.575 N 

a.   Luas Bidang Tekan 
2mm 360060 x 60 == mmmmA  

b.   Kuat tekan 

23600
575.73

mm
N

A
PKT ==  

  2/43,20 mmN=  

  Mpa43,20=  
 

 4.  Spesimen 4 
 1 ton  = 9.810  (N) newton 

 1 N/mm² =  1 Mpa 

 8.25 Ton = 80.932,5 N 

a.  Luas Bidang Tekan 
2mm 360060 x 60 == mmmmA  

b.Kuat tekan 

23600
5,932.80

mm
N

A
PKT ==  

  2/48,22 mmN=  

  Mpa48,22=  
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5.  Spesimen 5 
 1 ton  = 9.810  (N) newton 

 1 N/mm² =  1 Mpa 

 7.5  Ton = 73.57 N 

a.   Luas Bidang Tekan 
2mm 360060 x 60 == mmmmA  

b.   Kuat tekan 

23600
57.73
mm

N
A
PKT ==  

  2/43,20 mmN=  

  Mpa43,20=  

 

 

   Nilai Rata-rata  = 
5

43,2048,2243,2021,1030,14 ++++
 

    = 
5

85,87  

    = 17,57 
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Gambar. 4.29 Grafik pengujian spesimen 1, 2, 3, 4 dan 5 dari botol plastik 

(PET) 50% dan pasir 50%. 

 

Dari hasil perhitungan diatas didapat rata- rata hasil dari pengujian sebesar 17.57 

Mpa. Dari hasil tersebut maka Paving Block berbahan  limbah botol plastik (PET) 

50 % dan Pasir 50% masuk dalam kategori/golongan B  pada Tabel Standar 

Kekuatan Paving Block. Berikut merupakan tabel standar kekuatan paving block. 

Tabel 4.2 tabel standar kekuatan paving block (SNI 03-0691-1996) 
 
 

Mutu 
 

 KuatTekan  
(MPa) 

Rata rata Minimum 
A  40 35 

B 20 17 

C 15  12,5 

D 10 8,5 
 

Maka dari hasil perhitungan kuat tekan dari rujukan  paving block SNI 03-0691-

1998, paving block berbahan campuran limbah plastik (PET)50% dan Pasir 

50%bermutu B. 
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3.  Paving block semen portland, paving blockini saya beli dari pembuat atau 

pengerajinya langsung , bahan campurannya yaitu semen, pasir, air dan krikil. 

Dibawah ini merupakanhasilpengujian tekan yang didapatkandarispesimen 1, 2, 3, 

4 dan 5 dengan menggunakan mesin uji compression test beton yang telah 

dilakukan, berikut adalah perhitungannya. 

 

  1.  Spesimen 1 

 1 ton  = 9.810  (N) newton 

 1 N/mm² =  1 Mpa 

 24  Ton = 235.44 N 

a.   Luas Bidang Tekan 
2mm 003660 x 60  == mmmmA  

b.   Kuat tekan 

23600
44.235
mm

N
A
PKT ==  

  2/4,65 mmN=  

  Mpa4,65=  
 

2. Spesimen 2 

 1 ton  = 9.810 (N) newton 

 1 N/mm² =  1 Mpa 

 25,5  Ton = 250.15 N 

a.   Luas Bidang Tekan 
2mm 360060 x 60 == mmmmA  

b.   Kuat tekan 

23600
15.250
mm

N
A
PKT ==  

  2/48,69 mmN=  

  Mpa48,69=  
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 3.  Spesimen 3 
 1 ton  = 9.810  (N) newton 

 1 N/mm² =  1 Mpa 

 24  Ton = 235.44 N 

a.   Luas Bidang Tekan 
2mm 360060 x 60 == mmmmA  

b.   Kuat tekan 

23600
44.235
mm

N
A
PKT ==  

  2/4,65 mmN=  

  Mpa4,65=  
 

  4.  Spesimen 4 
 1 ton  = 9.810  (N) newton 

 1 N/mm² =  1 Mpa 

 28.5  Ton = 279.58 N 

a.   Luas Bidang Tekan 
2mm 360060 x 60 == mmmmA  

b.   Kuat tekan 

23600
58.279
mm

N
A
PKT ==  

  2/66,77 mmN=  

  Mpa66,77=  
 

 5.  Spesimen 5 
 1 ton  = 9.810  (N) newton 

 1 N/mm² =  1 Mpa 

 27 Ton             =          264.87 N 

a.   Luas Bidang Tekan 
2mm 360060 x 60 == mmmmA  
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b.  Kuat tekan 

23600
87.264
mm

N
A
PKT ==  

  2/57,73 mmN=  

  Mpa57,73=  

 

 

   Nilai Rata-rata  = 
5

57,7366,774,6548,694,65 ++++
 

    = 
5

51,351
 

    = 70,302 

 

 

Gambar. 4.30 Grafik pengujian spesimen paving block 1, 2, 3, 4,dan 5 

semen portland. 

Dari hasil perhitungan diatas didapat rata- rata hasil dari pengujian sebesar 

70.302 Mpa. Dari hasil tersebut maka Paving Block berbahan semen portland 

masuk dalam kategori/golongan A  pada Tabel Standar Kekuatan Paving Block. 

Berikut merupakan tabel standar kekuatan paving block. 
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Tabel 4.3 tabel standar kekuatan paving block (SNI 03-0691-1996) 
 
 

Mutu 
 

 KuatTekan  
(MPa) 

Rata rata Minimum 
A  40 35 

B 20 17 

C 15  12,5 

D 10 8,5 

 

Maka dari hasil perhitungan kuat tekan dari rujukan  paving block SNI 03-0691-

1998, paving block berbahan semen portland bermutu A. 

        Maka diantara spesimen paving block dari campuran botol plastik (PET) 

70%, pasir 30% dibandingkan dengan spesimen dari botol plastik (PET) 50%, 

pasir 50% serta paving block semen portland makanya hasilnya masih lebih kuat 

paving block semen portland.Perbandingannya dapat dilihat pada grafik dibawah 

ini. 

 

Gambar.4.31 Grafik perbandingan kekuatan tekan (KT). 
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Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa paving block yang terbuat dari bahan 

limbah botol plastik jenis PET dengan komposisi bahan botol plastik(PET) 70%, 

pasir 30% memiliki kekuatan sebesar 43.734 Mpa. Termasuk dalam MUTU A 

(untuk jalan dan sepeda motor)dan paving block yang terbuat dari bahan limbah 

botol plastik dengan komposisi botol plastik (PET) 50% dan Pasir 50% memiliki 

kekuatan sebesar 17.57 Mpa, termasuk dalam MUTU B (Pelataran parkiran), 

Serta paving block semen portland yang memiliki kekuatan 70.302 Mpa termasuk 

dalam MUTU A (untuk jalan dan sepeda motor). 
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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5. 1 Kesimpulan 

Setelah melakukan pegujian tekan paving block, menganalisis paving block 

berbahan limbah botol plastik jenis PET dengan 2 variasi campuran yang berbeda 

serta juga melakukan uji tekan pada paving block semen porland, maka diperoleh 

hasilkesimpulan sebagai berikut : 

1. Kuat tekan paving block semen porland masih lebih kuat, dari pada paving 

block berbahan limbah botol plastik dengan campuranbotol plastik 70% , pasir 

30% dan botol plastik 50% , pasir 50%. 

2.kekuatan tekan pada 2 variasi paving block berbahan limbah botol 

plastiktersebut masuk dalam kategory SNI 03-0691-1996 yaitu ; 

a. paving block campuran botol plastik 70% dan pasir 30% bermutu A yang di 

gunakan untuk jalan dan sepeda motor. 

b. Paving block campuran botol plastik 50% dan pasir 50% bermutu B yang di 

gunakan untuk pelataran parkir. 

3. Dalam pengujian tekan paving block limbah botol plastik  terjadi nilai kuat 

tekan yang tidak sama di satu adonan hal tersebut di faktori dalam proses 

pencetakan yang mana didalam adonan terdapat udara yang terjebak membuat 

paving block tidak padat sehingga dalam pengujian tekan paving block cepat 

hancur  atau pengadukanyang kurang merata pula. 

5. 2 Saran 

Suatu experimen akan mendapatkan hasil yang maksimal makan diharapkan bagi 

peneliti lain melakukan pembuatan spesimen uji paving block dengan campuran 

agregat yang berbebeda serta butuh kesabaran dalam melakukan proses 

pembuatan. 
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