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ABSTRAK 

 

Kampas rem merupakan komponen penting pada pada kendaraan bermotor di 

jalan raya. Pertambahan kendaraan bermotor roda dua dan empat saat ini 

meningkat pesan sejalan laju pertumbuhan ekonomi masyarakat. Maka dalam 

penelitian ini ingin membandingkan dan mengetahui nilai keausan kampas rem 

sepeda motor komersial dengan bahan komposit serbuk cangkang sawit dan 

serbuk besi (ferro) sebagai bahan utama kampas rem. Pengujian untuk mengetahui 

tingkat keausan dilakukan dengan alat Brake Dyanamometer, dengan gaya beban 

pengeraman 500g, 1000g, dan 1500g. Dari hasil pengujian dapat dihasilkan 

kampas rem 1 dengan bahan serbuk cangkang sawit 17% dan serbuk besi (ferro) 

17% yang memiliki tingkat keausan paling kecil. Jantan dengan pembebanan 

pengereman minimum menghasilkan nilai keausan 9,718x10
-8

 g/mm
2
.detik dan, 

nilai keausan 8,503x10
-8

 g/mm
2
.detik pada beban pengereman maximum. Betina 

dengan pembebanan pengereman minimum menghasilkan nilai keausan 1,093x10
-

7
 g/mm

2
.detik dan, nilai keausan 6,073x10

-8
 g/mm

2
.detik pada beban pengereman 

maximum. Sedangkan kampas rem yang tingkat keausan terbesar adalah kampas 

rem komersial. Jantan dengan pembebanan pengereman minimum menghasilan 

nilai keausan 3,522x10
-7

 g/mm
2
.detik dan, nilai keausan 2,551x10

-7
 g/mm

2
.detik 

pada beban pengereman maximum. Betina dengan pembebanan pengereman 

minimum menghasilkan nilai keausan 1,700x10
-7

 g/mm
2
.detik dan, niali kausan 

1,579x10
-7

 g/mm
2
.detik pada beban pengereman maximum. Dan jika sudah 

memenuhi karakteristik akan dibuat kampas rem yang terbaik dalam bentuk lebih 

baik. 

 

Kata kunci : Kampas rem, keausan, cangkang sawit, serbuk besi (ferro) 
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ABSTRACT 

 

Brake pads are an important component of motorized vehicles on the highway. 

The increase in two and four wheeled motorized vehicles is currently increasing in 

line with the rate of community economic growth. So in this study, we want to 

compare and determine the wear value of commercial motorcycle brake linings 

with composite materials of palm shell powder and iron powder (ferrous) as the 

main ingridients of brake linings. Tests to determine the level of wear are carried 

out using a Brake dynamometer, with 500g, 1000g, and 1500g braking loads. 

From the test results can be produced brake lining 1 with 17% palm shell powder 

and 17% iron powder (ferrous) which has the smallest wear rate. The male with 

the minimum braking load resulted in a wear value of 9.718x10
-8

 g/mm
2
.second 

and a wear value of 8.503x10
-8

 g/mm
2
.second at the maximum braking load. 

Females with a minimum braking load resulted in a wear value of 1.093x10
-7

 

g/mm
2
.second and a wear value of 6.073x10

-8
 g/mm

2
.second at maximum braking 

load. Meanwhile, the brake pads with the highest wear rate are comercial brake 

pads. Males with a minimum braking load resulted in a wear value of 3.522x10
-7

 

g/mm
2
.second and a wear value of 2.551x10

-7
 g/mm

2
.second at a maximum 

braking load. And if it meets the characteristics, the best brake pads will be made 

in batter shape. 

 

Keywords : Brake lining, wear, palm shell, iron powder (ferrous) 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

       

1.1 Latar Belakang 

Indonesia adalah salah satu Negara penghasil sawit terbesar di dunia, 

penyebaran sawit hampir diseluruh penjuru tanah air. Masyarakat petani secara 

bertahap mulai berpindah ke tanaman sawit. Perkembangan sawit yang pesat akan 

berdampak juga pada perkembangan cangkang sawit. Semakin banyak 

pengolahan sawit maka semakin banyak pula cangkang sawit yang dihasilkan. 

Karena cangkang sawit merupakan bagian dari buah sawit. Bagi industri 

pengolahan sawit sendiri, cangkang sawit merupakan nilai tambah bagi mereka. 

Karena cangkang sawit yang merupakan limbah industri, bisa mereka manfaatkan 

untuk sumber energi mereka. (Syahza, 2013) 

Pada Industri minyak sawit di PTPN XIII Kabupaten Pasir, setiap harinya 

dihasilkan limbah berupa tandan kosong kelapa sawit dan cangkang yang 

pemanfaatannya sangat kecil. Setiap harinya dihasilkan tandan kosong sejumlah 

22% per ton (158,4 ton) dan cangkang sebanyak 7 % per ton (50,4 ton) setiap 

harinya. (Kurniati, 2008). Dari data cangkang sawit, dilakukan penelitian  salah 

satunya ialah dengan menggunakan cangkang sawit sebagai bahan pengisi 

komposit dalam pembuatan kampas rem sepeda motor.  

Bahan gabungan lainnya adalah Serbuk Besi (ferro). Serbuk besi merupakan 

sisa potongan atau sisa dari pembubutan besi tuang dalam kegiatan industri. 

Limbah yang dihasilkan dari sisa bubut dibuang saja tanpa memikirkan dampak 

buruk pada lingkungan. (Bahri, 2019). 

 Kampas rem merupakan komponen penting pada kendaraan bermotor di 

jalan raya. Pertambahan kendaraan bermotor roda dua dan empat saat ini 

meningkat pesat sejalan laju pertumbuhan ekonomi masyarakat. Komponen 

kendaraan yaitu kampas rem sangat perlu mendapatkan perhatian yang lebih oleh 

pemegang kebijakan (pemerintah) dalam upaya melindungi konsumen dan 

mengurangi persentase penyebab kecelakaan di jalan raya. Fungsi kampas rem, 

pada kendaraan untuk memperlambat dan menghentikan laju kendaraan. Pada saat 

kendaraan berkecepatan tinggi, kampas rem memiliki fungsi beban sebesar 90% 



 
 

2 
 

dari komponen lainnya, bahkan keselamatan jiwa manusia bergantung pada 

keampuhan dari komponen tersebut. (Sipayung dkk, 2017) 

Dari uraian diatas maka dilakukan penelitian sebagai tugas akhir yang 

berjudul “Analisis Komposit Dengan Penguat Cangkang Sawit Dan Serbuk Besi 

(Ferro) Untuk Bahan Kampas Rem Sepeda Motor” 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Rumusan masalah pada analisis penelitian kali ini adalah sebagai berikut:  

1. Berapakah jumlah komposisi bahan yang tepat agar kampas rem yang 

dihasilkan lebih kecil tingkat kehausannya? 

2. Bagaimana menghitung tingkat kehausan pada setiap kampas rem yang 

berbeda komposisinya? 

 

1.3 Ruang Lingkup   

1. Penelitian ini hanya memfokuskan pada bahan utama yaitu cangkang 

sawit dan serbuk besi (ferro) 

2. Persamaan yang digunakan hanya berfokus pada hasil kehausan. 

3. Kampas rem yang di uji dalam keadaan kering. 

4. Komposisi Kampas Rem. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari analisis penelitian ini adalah : 

1. Untuk menganalisis kehausan kampas rem berbahan komposit 

cangkang sawit dan serbuk besi (ferro). 

2. Membandingkan tingkat kehausan dengan kampas rem komersial yang 

ada di pasaran. 

 

1.5    Manfaat Penelitian 

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai kampas 

rem berbahan komposit cangkang sawit dan serbuk besi (ferro). 

2. Dapat mengetahui kampas rem mana yang terbaik dan lebih kecil untuk 

tingkat keausannya. 

3. Meminimalisir limbah cangkang sawit dari pabrik yang terbuang. 

4. Penggunaan kampas rem ini akan lebih ramah lingkungan. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

     

2.1    Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu ini menjadi suatu acuan dalam melakukan penelitian 

sehingga mendapatkan bahan perbandingan dan memperkaya teori yang 

digunakan dalam penelitian ini. Dari penelitian terlebih dahulu, menggunakan 

bahan komposit serbuk padi dan tempurung kelapa. Namun dalam penelitian ini 

menggunakan bahan komposit cangkang sawit dan serbuk besi( ferro). Berikut 

adalah tabel penelitian yang terlebih dahulu dilakukan. 

 

Nama Peneliti Judul Penelitian 

Suhardiman Analisa Keausan Kampas Rem Non Asbes Terbuat 

Dari Komposit Polimer Serbuk Padi Dan 

Tempurung Kelapa 

Perbedaan : Penelitian yang dilakukan Suhardiman, menggunakan bahan 

komposit berupa serbuk padi dan tempurung kelapa di dalam penelitiannya 

tersebut. 

 

Tabel. 2.1 Penelitian Terdahulu (Suhardiman, 2017) 

 

2.2    Komposit 

Komposit adalah suatu system yang tersusun melalui pencampuran dua 

material atau lebih yang berbeda, dalam bentuk dan komposisi material yang tidak 

larut satu sama lain. Pada umumnya bahan komposit adalah bahan yang memiliki 

beberapa sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh masing-masing komponennya. 

Dalam pengertian ini sudah tentu kombinasi tersebut tidak terbatas pada bahan 

matriknya. (Fajri dkk, 2013) 

Material Komposit didefinisikan sebagai campuran antara dua atau lebih 

material yang menghasilkan sebuah material baru dengan sifat-sifat ataupun 

karakteristiknya yang masih didominasi oleh sifat-sifat material pembentuknya. 

(Bekti Suroso, 2019)  
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Pada umumnya material komposit dibentuk dalam dua jenis fasa, yaitu fasa 

matriks dan fasa penguat. Fasa matriks adalah material dengan fasa kontinu yang 

selalu tidak kaku dan lemah. Sedangkan fasa penguat selalu lebih kaku dan kuat, 

tetapi lebih rapuh. Penggabungan kedua fasa tersebut menghasilkan material yang 

dapat mendistribusikan beban yang diterima sepanjang penguat, sehingga material 

menjadi lebih tahan terhadap pengaruh beban. (M.Yani, 2016) 

Sifat maupun Karakteristik dari komposit ditentukan oleh : 

a) Material yang menjadi penyusun komposit. Karakteristik komposit 

ditentukan berdasarkan karakteristik material penyusun. Menurut rule 

ofmixture sehingga hasilnya akan berbanding secara profesional. 

b) Bentuk dan penyusunan structural dari komposit. Bentuk dan cara 

penyusunan komposit akan mempengaruhi karakteristik komposit. 

c) Interaksi antar penyusun. Bila terjadi interaksi antar penyusun akan 

meningkatkan sifat dari komposit itu. 

Adapun ilustrasi dari komposit berdasarkan penguatnya dapat dilihat pada 

Gambar 2.1 dibawah ini. 

                                                1. Partikel                 2. fiber                    3. struktur 

 

Gambar 2.1 Ilustrasi Komposit dan Penguatnya (Fajri dkk, 2013) 

 

Berdasarkan struktur komposit dapat dibagi menjadi dua yaitu : struktur 

laminate dan sandwich, ilustrasi dari kedua struktur komposit tersebut dapat 

dilihat pada Gambar 2.2 dibawah ini. 

  

    Gambar 2.2 Ilustrasi Komposit dan Strukturnya (Fajri dkk, 2013) 
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Secara garis besar ada 3 macam jenis komposit berdasarkan penguat yang 

digunakannya, yaitu:  

1. Fibrous composites (komposit serat) merupakan jenis komposit yang 

hanya terdiri dari satu laminat atau satu lapisan yang menggunakan 

penguat berupa serat atau fiber. Fiber yang digunakan bisa berupa 

glass fibers, carbon fibers, aramid fibers (poly aramide), dan 

sebagainya. Fiber ini bisa disusun secara acak maupun dengan 

orientasi tertentu bahkan bisa juga dalam bentuk yang lebih 

kompleks seperti anyaman. 

2. Laminated Composites (Komposit Laminat) merupakan jenis 

komposit yang terdiri dari dua lapis atau lebih yang digabung 

menjadi satu dan setiap lapisnya memiliki karakteristik sifat sendiri. 

3. Particulate Composites (Komposit Partikel) merupakan komposit 

yang menggunakan partikel/serbuk sebagai penguatnya dan 

terdistribusi secara merata dalam matriksnya. (HRP, 2020) 

 

2.3    Serbuk Besi (ferro) 

Serbuk besi adalah bagian dari hasil sisa potongan atau sisa pembubutan 

besi tuang yang merupakan hasil di pemakaian industri. Biji besi yang didapatkan 

dari alam umumnya merupakan senyawa besi dengan oksigen seperti hematite, 

magnetite, limonite atau siderite. Pembentukan senyawa besi oksida tersebut 

sebagai proses alam yang terjadi selama beribu-ribu tahun. Kandungan senyawa 

besi di bumi mencapai 5% dari seluruh kerak bumi ini. Seperti terlihat pada 

Gambar 2.3 dibawah ini. (Bahri, 2019) 

 

                                           

 

                                 Gambar 2.3 Serbuk Besi (ferro) 
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2.4    Cangkang Kelapa Sawit 

Cangkang kelapa sawit adalah salah satu jenis limbah padat yang dihasilkan 

oleh industri kelapa sawit memiliki tingkat ketersediaan yang berlimpah setiap 

tahunnya. Pengelolaan limbah terdiri dari 2 (dua) aspek yaitu penanganan limbah 

dan pemanfaatan limbah. Penanganan limbah untuk mengurangi daya cemar dan 

pemanfaatan limbah untuk mendapatkan nilai tambah dari limbah yang akan 

dibuang. Seperti terlihat pada Gambar 2.4 dibawah ini. (Sulhatun, 2012) 

 

                                            

 

  Gambar 2.4 Cangkang Kelapa Sawit 

 

 Cangkang sawit dalam dunia industri biasa digunakan sebagai bahan baku 

arang (sawit), sebagai bahan bakar untuk boiler, cangkang sawit dipakai untuk 

pengeras jalan atau pengganti aspal, dan cangkang sawit juga bisa menghasilkan 

asap cair, bahan baku untuk pembuatan lem dan vernis kayu. 

          Kelebihan cangkang sawit dibandingkan dengan batu bara adalah cangkang 

sawit lebih ramah bagi lingkungan dan orang sekitar. Unsur batu bara 

mengandung sulfur dan nitrogen sehingga pembuangan uap dari boiler akan 

menggangu kesehatan masyarakat. Saat ini pemanfaatan cangkang sawit 

diberbagai industri pengolahan minyak CPO masih belum digunakan sepenuhnya, 

sehingga masih meninggalkan residu, yang akhirnya cangkang ini dijual mentah 

kepasaran. (Aryansyah Pratama HRP, 2020) 
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2.5    Sistem Rem  

Sistem rem adalah suatu peranti untuk memperlambat atau menghentikan 

gerakan roda kendaraan. Karena gerak roda diperlambat, secara otomatis gerak 

kendaraan menjadi lambat. Energi kinetik yang hilang dari benda yang bergerak 

ini biasanya diubah menjadi panas karena gesekan. 

Perubahan energi sistem rem dari energi gerak ke panas yaitu dengan 

menggesekan dua material, panas yang timbul karena proses perubahan energi 

dari gerak yang saling bergesekan menjadi energi panas. Sehingga temperatur 

permukaan benda yang bergesekan lebih tinggi, namun gerakan benda tersebut 

melemah. Dalam sistem rem, gesekan ini diperoleh antara piringan yang 

terhubung dengan roda (berputar) dengan kampas rem yang terhubung dengan 

chasis kendaraan (diam). Namun gesekan ini pasti menghasilkan panas, dan panas 

bisa melelehkan logam. Sehingga harus ada penyesuaian material pada piringan 

dan kampas rem. 

          Jika dua benda ini berbahan logam, pasti gesekan akan menimbulkan panas 

yang cukup besar. Namun jika dua benda ini terbuat dari bahan organik (isolator) 

maka ketahanannya melemah sehingga akan cepat aus. Dalam kondisi ini, maka 

piringan rem yang berputar dibuat dari bahan besi solid. Besi ini, juga dibuat 

dengan permukaan gesek yang halus agar saat bergesekan tidak menimbulkan 

suara yang berisik. Sementara kampas rem, umumnya terbuat dari bahan organic 

(kremik, asbes) yang memiliki permukaan lebih kasar, sehingga tetap memiliki 

gaya gesek yang besar. (M. Hadi Al-fasyah, 2019) 

Sistem rem dalam teknik otomotif adalah suatu sistem yang berfungsi untuk: 

1. Mengurangi kecepatan kendaraan 

2. Menghentikan kendaraan yang sedang berjalan 

3. Menjaga agar kendaraan tetap berhenti. 

Komponen utama dalam sistem rem terdiri dari: 

1. Pedal rem atau tuas rem 

2. Penguat (booster) 

3. Silinder master (master cylinder) 

4. Saluran pengereman atau kabel (lines) (Multazam dkk, 2012) 
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2.5.1   Jenis-Jenis Rem   

1. Rem Tromol (Brake Drum) 

Tipe drum, rem ini terdiri dari sepasang kampas rem yang terletak pada 

piringan yang tetap (tidak ikut berputar bersama roda), dan drum yang berputar 

bersama roda. Dalam operasinya setiap kampas rem akan bergerak radial menekan 

drum sehingga terjadi gesekan antara drum dan kampas rem. Seperti terlihat pada 

Gambar 2.5 dibawah ini. 

         

 

                       Gambar 2.5  Rem Tromol (Multazam dkk, 2012) 

 

Pada rem tromol, penghentian atau pengurangan putaran roda dilakukan 

dengan adanya gesekan antara sepatu rem dengan tromolnya. Pada saat tuas rem 

tidak ditekan sepatu rem dengan tromol tidak saling kontak. Tromol rem berputar 

bebas mengikuti putaran roda, tetapi pada saat tuas rem ditekan lengan rem 

memutar cam pada sepatu rem sehingga sepatu rem menjadi mengembang dan 

bergesekan dengan tromolnya. Akibatnya putaran tromol dapat ditahan atau 

dihentikan.  (Multazam dkk, 2012) 

 

2. Rem Cakram 

Rem cakram merupakan pengembangan sistem rem tromol yang ada 

sebelumnya, dan banyak perbedaan antara jenis rem tersebut. Rem cakram sangat 

memudahkan bagi penggunanya dikarenakan kontruksi lebih sederhana dan lebih 

mudah perawatannya. Rem cakram pada dasarnya terdiri dari 3 komponen utama 

yaitu, piringan (cakram), kampas rem dan caliper. Cakram adalah sebuah piringan 

logam yang cukup tipis dan digunakan untuk proses pengereman kendaraan. Hal 

ini dilakukan dengan memberikan gaya gesek pada bagian cakram tersebut. 

Seperti terlihat pada Gambar 2.6 dibawah ini. (Wahyudi dkk, 2018) 
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                                             Gambar 2.6 Rem Cakram 

 

2.6    Kampas  Rem 

Kampas rem adalah komponen kendaraan bermotor yang berguna untuk 

memperlambat dan menghentikan laju kendaraan. Kampas rem adalah komponen 

yang memiliki bahan tinggi mencapai 90% dari komponen lainnya dari kendaraan, 

kampas rem umunya terbuat dari bahan asbestos yang ditambahkan unsur lain 

seperti SiC dan Mn, atau Co.  

proses pembuatannya melalui penekanan dan pemanasan yang akan 

menghasilkan kekuatan, kekerasan, serta meningkatkan gaya gesek. Pemanasan 

berkisar pada temperature 130  - 150  yang menyebabkan perubahan struktur 

yang membuat partikelnya saling melekat dan membuat bentuk solid yang baik 

serta matriks pengikat yang kuat. Seperti terlihat pada  Gambar 2.7 dibawah ini. 

(Yudhanto dkk, 2019) 

 

                                                
           

          Gambar 2.7 Kampas Rem 
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2.7     Pengujian Sifat Mekanik 

2.7.1  Pengujian Keausan 

 Keausan pada umumnya di definisikan sebagai kehilangan material secara 

progresif atau pemindahan sejumlah material dari suatu permukaan suatu hasil. 

Pergerakan relatif antara permukaan tersebut dan permukaan lainnya. (Sipayung 

dkk, 2017) 

Pengujian keausan dapat di lakukan dengan berbagai macam metode dan 

teknik, yang semuanya bertujuan untuk mensimilasikan kondisi keausan aktual. 

Adapun jenis-jenis uji keausan yaitu : 

1. Keausan Adhesive (Adhesive Wear), terjadi bila kontak permukaan dari dua 

material atau lebih mengakibatkan adanya perlekatan satu sama lainnya 

(adshesive) serta deformasi plastis dan pada akhirnya terjadi pelepasan/ 

pengoyakan salah satu material. (Simanjorang, 2014) seperti di perlihatkan 

pada Gambar di bawah ini : 

                                        

         Gambar 2.8 Keausan Metode Adhesive (Simanjorang, 2014) 

 

2. Keausan Abrasive (Abrasive Wear) Terjadi bila suatu partikel keras 

(asperity) dari material tertentu meluncur pada permukaan material lain 

yang lebih lunak sehingga terjadi penetrasi atau pemotongan material yang 

lebih lunak. Tingkat keausan pada mekanisme ini ditentukan oleh derajat 

kebebasan (degree of freedom) partikel keras atau asperity tersebut. 

Sebagai contoh partikel pasir silica akan menghasilkan keausan yang lebih 

tinggi ketika diikat pada suatu permukaan seperti pada kertas amplas, 

dibandingkan bila partikel tersebut berada di dalam sistem slury. Pada 

kasus pertama, partikel tersebut kemungkinan akan tertarik sepanjang 

permukaan dan akhirnya mengakibatkan pengoyakan. (Simanjorang, 2014) 
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Sementara pada kasus terakhir, partikel tersebut mungkin hanya berputar 

(rolling) tanpa efek abrasi. 

    

          Gambar 2.9 Keusan Metode Abrasive (Simanjorang, 2014) 

 

3. Keausan Fatik (lelah), keausan fatik dibutuhkan interaksi multi. Keausan 

ini terjadi akibat interaksi permukaan dimana permukaan yang mengalami 

beban berulang akan mengarah pada pembentukan retak-retak mikro, retak-

retak mikro tersebut pada akhirnya menyatu dan menghasilkan 

pengelupasan material. Tingkat keausan sangat bergantung pada tingkat 

pembebanan. (Simanjorang, 2014) 

 

        Gambar 2.10 Mekanisme Keausan Lelah (Simanjorang, 2014) 

 

4. Keausan Oksidasi/korosif (Corrosive Wear), proses kerusakan dimulai 

dengan adanya perubahan kimiawi material di permukaan oleh faktor 

lingkungan. Kontak dengan lingkungan ini menghasilkan pembentukan 

lapisan pada permukaan dengan sifat yang berbeda dengan material induk. 

Sebagai konsekuensinya, material akan mengarah kepada perpatahan 

interfuce antara lapisan permukaan dan material induk dan akhirnya 

seluruh lapisan permukaan itu akan tercabut. (Simanjorang, 2014) 
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     Gambar 2.11 Mekanisme Keausan Oksidasi (Simanjorang, 2014) 

 

5. Keausan Erosi (Erosi Wear), proses erosi disebabkan oleh gas dan cairan 

yang membawa partikel padatan yang membentur permukaan material. Jika 

sudut benturannya kecil, keausan yang dihasilkan analog dengan abrasive. 

Namun, jika sudut benturannya membentuk sudut gaya normal (90 ), maka 

keausan yang terjadi akan mengakibatkan brittle failure pada 

permukaannya, skematis pengujiannya. (Simanjorang, 2014) seperti terlihat 

pada Gambar di bawah ini : 

 

           Gambar 2.12 Skematis Keausan Erosi (Simanjorang, 2014) 

 

Pada penelitian ini pengujiannya di lakukan dengan pengujian laju ke ausan 

metode brake dynamometer. Pengujian keausan dinyatakan dengan jumlah 

kehilangan atau pengurangan specimen tiap satuan luas bidang kontak dan lama 

pengausan. 

Laju keausan dinyatakan dengan : 

  
      
   

 

 

Dengan, W = Laju keausan ( g/mm
2
.detik ) 

       = Berat awal specimen sebelum pengausan ( gram ) 

                  = Berat akhir specimen setelah pengausan ( gram ) 

    A = Luas bidang kontak dengan pengausan ( mm
2
) 

     t = Waktu/lama pengausan ( detik ) 
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 Pengujian ini di lakukan dengan menggunakan metode brake dynamometer. 

                   

                 Gambar 2.13  Pengujian Brake Dynamometer 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

       

3.1      Tempat dan Waktu 

3.1.1   Tempat 

Adapun tempat pelaksanaan penelitian dilakukan di Laboratorium 

Manufaktur Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) 

Jl. Kapten Muchtar Basri No.3 Medan. 

 

3.1.2  Waktu 

Adapun waktu penelitian ini adalah : 

Tabel 3.1 Jadwal kegiatan  

 

N0 

 

Kegiatan Penelitian 

Bulan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Pengajuan Judul          

2 Studi Literatur          

3 Pembuatan Cetakan          

4 Penyiapan Alat dan Bahan          

5 Pembuatan Kampas Rem          

6 Pengujian Kampas Rem          

7 Penyelesaian Skripsi          

 

3.2      Bahan dan Alat 

3.2.1   Bahan 

Adapun bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Serbuk Barium Sulfat (BaSO4) 

Barium sulfat adalah senyawa organic dengan rumus kimia BaSO4 

digunakan sebagai filler atau pengisi yang selain untuk menurunkan 

biaya produksi juga untuk membantu menjaga kestabilan friction pada 

kampas rem. Barium sulfat merupakan kristal putih solid yang terkenal 

tidak larut dalam air.  Dapat dilihat pada Gambar 3.1 dibawah ini. 
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                                       Gambar 3.1  Serbuk Barium Sulfat 

 

2. Resin dan Katalis 

Resin merupakan salah satu bahan material yang berfungsi sebagai 

pembentuk dalam pembuatan komposit dan katalis sebagai bahan aktif 

untuk mempercepat pengerasan resin, apabila menggunakan katalis 

terlalu sedikit akan memperlama waktu pengerasan resin. Pada 

umumnya resin memiliki bentuk atau wujud berupa cairan kental 

seperti lem pada umumnya. Dapat dilihat pada Gambar 3.2 dibawah 

ini.          

 

                                 

 

                               Gambar 3.2 Resin dan katalis 
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3. Serbuk Cangkang Sawit 

Serbuk cangkang sawit yang semakin halus, akan membuat nilai 

kekerasan cangkang sawit pada permukaan material komposit akan 

semakin rendah. Hal ini disebabkan oleh cangkang kelapa sawit telah 

terurai menjadi ukuran yang lebih kecil akan membuat cangkang tidak 

memberikan kemampuan yang lebih baik jika adanya penetrasi lokal 

pada permukaan material komposit. Dapat dilihat pada Gambar 3.3 

dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

    Gambar 3.3 Serbuk Cangkang Sawit 

 

4. Serbuk Besi (Ferro) 

Logam besi (ferro) adalah suatu paduan yang terdiri dari campuran 

unsur karbon dengan besi. Untuk menghasilkan suatu logam paduan 

yang memiliki dua sifat berbeda dengan besi dan karbon maka, 

dicampur dengan berbagai logam lainnya. Dapat dilihat pada Gambar 

3.4 dibawah ini. 

 

                                     

                                

                                         Gambar 3.4 Serbuk Besi (ferro) 
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5. Mirror Glaze 

Mirror glaze atau anti lengket resin adalah untuk melapisi permukaan 

cetakan dengan bahan adonan, sehingga tidak ada kontak antara 

cetakan dengan adonan (misalnya adonan resin). Dapat dilihat pada 

Gambar 3.5 dibawah ini. 

 

                                              
 

                                           Gambar 3.5 Mirror Glaze 

 

6. Lem Dextone 

Lem dextone sebagai perekat antara plat kampas rem dengan adonan 

kampas rem yang telah dikeraskan. Dapat dilihat pada Gambar 3.6 

dibawah ini. 

 

                           
 

      Gambar 3.6 Lem Dextone 
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7. Plat Kampas Rem  

Plat yang digunakan adalah plat bekas yang telah habis kampas rem 

nya untuk mengurangi biaya produksi. Dapat dilihat pada Gambar 3.7 

dibawah ini. 

 

                              

 

                         Gambar 3.7  Plat Kampas Rem 

 

3.2.2   Alat 

Adapun alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Mesin Brake Dynamometer 

Mesin Brake Dynamometer adalah mesin yang digunakan sebagai alat 

penguji kampas rem dan sebagai alat untuk praktikum fenomena dasar 

mesin. Dengan menggunakan Mesin tersebut kita dapat mengatur 

volume bahan bakar yang dibutuhkan dan beban yang diinginkan, serta 

melihat putaran RPM dan temperature mesin. Seperti terlihat pada 

Gambar 3.8 dibawah ini.  

                        

                         

     

                      Gambar 3.8 Mesin Brake Dynamometer 
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2. Mesin Press Hydraulik 

Mesin press Hydraulik adalah mesin yang difungsikan sebagai alat 

penekanan atau kompaksi untuk memadatkan serbuk dengan rekanan 

sebesar 2 ton selama 30 menit untuk menjadi bentuk yang diinginkan. 

Seperti terlihat pada Gambar 3.9 dibawah ini. 

                         

                            
 

                    Gambar 3.9  Mesin Press Hydraulik 

 

3. Cetakan atau Mal Kampas Rem 

Cetakan atau mal adalah alat yang digunakan sebagai pembentuk 

adonan kampas rem agar menjadi bentuk yang diinginkan. Seperti 

terlihat pada Gambar 3.10 dibawah ini.  

 

                

 

            Gambar 3.10  Cetakan atau Mal Kampas Rem 
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4. Jangka Sorong 

Jangka sorong adalah alat yang digunakan untuk mengukur diameter 

dalam dan diameter luar pada spesimen, pada kali ini jangka sorong 

digunakan untuk mengukur ketebalan plat dan kampas rem. Seperti  

terlihat pada Gambar 3.11 dibawah ini. 

 

                   
                         

                            Gambar 3.11  Jangka Sorong 

 

5. Sekrap 

Sekrap digunakan sebagai alat untuk membersihkan sisa adonan yang 

melekat pada cetakan atau mal setelah selesai pembuatan kampas rem. 

Seperti terlihat pada Gambar 3.12 dibawah ini. 

           

                            

 

      Gambar 3.12 Sekrap 
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6. Neraca Analtik Digital 

Neraca analtik adalah neraca yang dirancang untuk mngukur massa 

kecil dalam rentang sub-miligram. Piringan pengukur neraca analtik 

berada dalam kotak transparan berpintu sehingga tidak berdenu dan 

angin didalam ruangan tidak mempengaruhi operasional penimbangan. 

Seperti terlihat pada Gambar 3.13 dibawah ini. 

 

                                                      
                            

                           Gambar 3.13  Neraca Digital 

 

7. Alat Pemanas 

Alat pemanas digunakan untuk memanaskan adonan kampas rem yang 

telah selesai dicetak dan yang telah selesai melalui tahap kompaksi 

atau penekan, alat pemanas diatur dengan suhu 100  selama 30 menit. 

Seperti terlihat pada Gambar 3.14 dibawah ini. 

 

                                  

                        Gambar 3.14  Alat Pemanas 
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8. Kuas  

Kuas digunakan sebagai alat yang akan membersihkan permukaan 

cetakan kampas rem baik sebelum pencetakkan dan sesudah 

pencetakan, dan digunakan untuk mengoleskan mirrir glaze. Seperti 

terlihat pada Gambar 3.15 dibawah ini. 

                                 

                                   

                                       Gambar 3.15  Kuas 

 

9. Tachometer 

Tachometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan 

rotasi dari sebuah objek, seperti alat pengukur dalam sebuah mobil 

yang mengukur putaran permenit (RPM) dari proses engkol mesin. 

Seperti terlihat pada Gambar 3.16 dibawah ini. 

 

                            

            Gambar 3.16 Tachometer 
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10. Lesung/Alu 

Lesung atau alu digunakan sebagai alat untuk menghaluskan cangkang 

sawit agar menjadi serbuk. Seperti terlihat pada Gambar 3.17 dibawah 

ini. 

                        

          Gambar 3.17 Lesung/Alu 

 

 

11. Mesh/Ayakan 

Meshatau ayakan digunakan sebagai alat untuk mentaring cangkang 

sawit agar lebih halus saat digunakan. Seperti terlihat pada Gambar 

3.18 dibawah ini. 

 

                             

                           Gambar 3.18. Mesh/ Ayakan 
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3.3  Diagram Alir 
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3.4  Rancangan Alat Penelitian 

 

                                                                      

     

                                  Gambar 3.19 Mesin Brake Dynamometer 

 

1. Siapkan spesimen kampas rem yang telah ditimbang menggunakan 

neraca analtik digital  

2. Masukan spesimen kampas rem yang mau diuji pada caliper rem mesin 

brake dynamometer. 

3. Hidupkan mesin brake dynamometer lalu beri beban pada spesimen 

kampas rem. 

4. Tekan tuas rem yang berada pada mesin brake dynamometer, sampai 

mesin mati. 

5. Keluarkan spesimen kampas rem dari caliper lalu di timbang massa 

akhirnya. 

 

3.5  Prosedur Penelitian 

Pada penelitian ini hal yang utama adalah mempersiapkan seluruh bahan 

yang dibutuhkan dengan komposisi massa yang tepat agar benda yang dihasilkan 

menjadi lebih baik. Serta mempersiapkan alat yang akan digunakan pada saat 

prosess pembuatan dan pada saat pengujian. 

Komposisi dan perbandingan bahan yang akan digunakan bisa dilihat pada 

tabel 3.2 dibawah ini. 
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Tabel 3.2 komposisi dan perbandingan bahan 

No Bahan Kampas Rem (%) 

  1 2 3 4 

1 Serbuk Cangkang Sawit 17 20 24 27 

2 Serbuk Besi (Ferro) 17 20 23 27 

3 Serbuk Barium Sulfat 16 20 23 26 

4 Resin 50 40 30 20 

 

3.6      Pengujian Kampas Rem 

Proses pengujian kampas rem dilakukan dengan menggunakan alat Brake 

Dynamometer yang berada di Laboratorium Manufaktur Teknik Mesin 

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). 

1. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menimbang semua kampas rem 

yang akan di uji untuk mengetahui massa awal sebelum pengujian 

menggunakan neraca analtik digital. Seperti terlihat pada Gambar 3.20 

dibawah ini 

 

                                                        

Gambar 3.20 Penimbangan Kampas Rem Sebelum Diuji 

 

2. Kemudian memasang kampas rem ke caliper rem yang berada pada Brake 

dynamometer. Seperti terlihat pada Gambar 3.21 dibawah ini 
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                       Gambar 3.21 Letak Caliper Rem 

 

3. Lalu nyalakan mesin Brake Dynamometer dan tentukan putaran mesin 

dengan cara menggeserkan tuas gas untuk mendapatkan putaran mesin 

yang di inginkan yaitu 3000 rpm untuk melihat berapa putaran rpm mesin 

menggunakan alat ukur tachometer. Seperti terlihat pada Gambar 3.22 

dibawah ini. 

 

                                    

       Gambar 3.22 Mengukur RPM Menggunakan Tachometer 

 

4. Setelah putaran mesin sudah di tentukan kemudian beri beban pengereman 

terhadap kampas rem selama 60 detik (1 menit), beban dapat dilihat pada 

timbangan gantung yang terdapat pada alat Brake Dynamometer. Seperti 

terlihat pada Gambar 3.23 dibawah ini. 
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                     Gambar 3.23 Timbangan Gantung 

 

5. Setelah 60 detik matikan alat Brake Dynamometer dan lepaskan kampas 

rem kemudian di timbang untuk mengetahui massa akhir setelah pengujian 

Seperti terlihat pada Gambar 3.24 dibawah ini. 

 

                                        

Gambar 3.24 Penimbangan Kampas Rem Setelah Diuji 

 

6. Selanjutnya lakukan pengujian kampas rem yang berikutnya dengan cara 

yang sama. 
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BAB 4 

HASIL DAN PEMBAHASAN
 

       

4.1   Data Hasil Pengujian Kampas Rem 

        Prosedur percobaan pengujian kampas rem berbahan komposit serbuk 

cangkang sawit dan serbuk besi (ferro) ini dilakukan dengan menggunakan alat 

Brake dynamometer yang berada di laboratorium Teknik Universitas 

Muhammadiyah Sumatera Utara. Pengujian dilakukan dengan menggunakan 

variasi gaya pengereman yang berbeda yaitu 500gr, 1000gr dan 1500gr. Kampas 

rem komersial juga di uji sebagai perbandingan. Dari pengujian keasuan kampas 

rem yang dilakukan, dihasilkan data yang dapat dilihat pada tabel 4.1, 4.2, dan 4.3 

dibawah ini. 

Tabel 4.1. Data Uji Keausan Kampas Rem Berbahan Komposit Serbuk Cangkang 

Sawit dan Serbuk Besi (Ferro), Dengan Kampas Rem Komersial. Dengan Gaya 

500 gr. 

 

No 

 

Produk 

Massa 

Awal 

(g) 

Massa 

Akhir 

(g) 

Luas 

(mm
2
) 

Putaran 

(RPM) 

Waktu 

(detik) 

Gaya 

(g) 

Keausan 

(g/mm
2
.detik) 

1 Kampas Rem 1 (Jantan) 69,086 69,078 1372 3112,2 60 500 9,718x10
-8

  

2 Kampas Rem 1 (Betina) 61,624 61,615 1372 3112,2 60 500 1,093x10
-7

  

         

3 Kampas Rem 2 (Jantan) 67,671 67,650 1372 3486,4 60 500 2,551x10
-7

  

4 Kampas Rem 2 (Betina) 62,856 62,832 1372 3486,4 60 500 2,915x10
-7

  

         

5 Kampas Rem 3 (Jantan) 67,734 67,715 1372 3295,1 60 500 2,308x10
-7

  

6 Kampas Rem 3 (Betina) 57, 870 57,851 1372 3295,1 60 500 2,308x10
-7

  

         

7 Kampas Rem 4 (Jantan) 60,406 60,373 1372 3422,2 60 500 4,008x10
-7

  

8 Kampas Rem 4 (Betina) 58,367 58,343 1372 3422,2 60 500 2,915x10
-7
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9 Komersial (Jantan) 52,768 52,739 1372 3419,5 60 500 3,522x10
-7

  

10 Komersial (Betina) 47, 900 47,886 1372 3419,5 60 500 1,700x10
-7

  

  

Tabel 4.2. Data Uji Keausan Kampas Rem Berbahan Komposit Serbuk Cangkang 

Sawit dan Serbuk Besi (Ferro), Dengan Kampas Rem Komersial. Dengan Gaya 

1000 gr. 

 

No 

 

Produk 

Massa 

Awal 

(g) 

Massa 

Akhir 

(g) 

Luas 

(mm
2
) 

Putaran 

(RPM) 

Waktu 

(detik) 

Gaya 

(g) 

Keausan 

(g/mm
2
.detik) 

1 Kampas Rem 1 (Jantan) 69,078 69,071 1372 3399,1 60 1000 8,503x10
-8

 

2 Kampas Rem 1 (Betina) 61,615 61,606 1372 3399,1 60 1000 1,093x10
-7

  

         

3 Kampas Rem 2 (Jantan) 67,650 67,636 1372 3494,2 60 1000 1,700x10
-7

  

4 Kampas Rem 2 (Betina) 62,832 62,818 1372 3494,2 60 1000 1,700x10
-7

  

         

5 Kampas Rem 3 (Jantan) 67,715 67,700 1372 3130,8 60 1000 1,822x10
-7

  

6 Kampas Rem 3 (Betina) 57, 851 57,845 1372 3130,8 60 1000 7,288x10
-8

  

         

7 Kampas Rem 4 (Jantan) 60,373 60,359 1372 3156,0 60 1000 1,700x10
-7

  

8 Kampas Rem 4 (Betina) 58,343 58,332 1372 3156,0 60 1000 1,336x10
-7

  

         

9 Komersial (Jantan) 52,739 52,710 1372 3443,5 60 1000 3,522x10
-7

  

10 Komersial (Betina) 47, 886 47,871 1372 3443,5 60 1000 1,822x10
-7
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Tabel 4.3. Data Uji Keausan Kampas Rem Berbahan Komposit Serbuk Cangkang 

Sawit dan Serbuk Besi (Ferro), Dengan Kampas Rem Komersial. Dengan Gaya 

1500 gr. 

 

No 

 

Produk 

Massa 

Awal 

(g) 

Massa 

Akhir 

(g) 

Luas 

(mm
2
) 

Putaran 

(RPM) 

Waktu 

(detik) 

Gaya 

(g) 

Keausan 

(g/mm
2
.detik) 

1 Kampas Rem 1 (Jantan) 69,071 69,064 1372 3551,1 60 1500 8,503x10
-8

  

2 Kampas Rem 1 (Betina) 61,606 61,601 1372 3551,1 60 1500 6,073x10
-8

  

         

3 Kampas Rem 2 (Jantan) 67,636 67,621 1372 3509,2 60 1500 1,822x10
-7

  

4 Kampas Rem 2 (Betina) 62,818 62,804 1372 3509,2 60 1500 1,700x10
-7

  

         

5 Kampas Rem 3 (Jantan) 67,700 67,696 1372 3127,9 60 1500 4,859x10
-8

  

6 Kampas Rem 3 (Betina) 57, 845 57,833 1372 3127,9 60 1500 1,457x10
-7

  

         

7 Kampas Rem 4 (Jantan) 60,359 60,354 1372 3142,6 60 1500 6,073x10
-8

  

8 Kampas Rem 4 (Betina) 58,332 58,321 1372 3142,6 60 1500 1,336x10
-7

  

         

9 Komersial (Jantan) 52,710 52,689 1372 3453,2 60 1500 2,551x10
-7

  

10 Komersial (Betina) 47, 871 47,858 1372 3453,2 60 1500 1,579x10
-7
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4.2   Analisa Data Uji Keausan 

4.2.1 Gaya Pengereman 500 gram 

Tabel 4.4. Analisa Data Uji Keausan Kampas Rem Berbahan Komposit Serbuk 

Cangkang Sawit dan Serbuk Besi (Ferro), Dengan Kampas Rem Komersial. 

Dengan Gaya 500 gr. 

 

No 

 

Produk 

Massa 

Awal 

(g) 

Massa 

Akhir 

(g) 

Luas 

(mm
2
) 

Putaran 

(RPM) 

Waktu 

(detik) 

Gaya 

(g) 

Keausan 

(g/mm
2
.detik) 

1 Kampas Rem 1 (Jantan) 69,086 69,078 1372 3112,2 60 500 9,718x10
-8

  

2 Kampas Rem 1 (Betina) 61,624 61,615 1372 3112,2 60 500 1,093x10
-7

  

         

3 Kampas Rem 2 (Jantan) 67,671 67,650 1372 3486,4 60 500 2,551x10
-7

  

4 Kampas Rem 2 (Betina) 62,856 62,832 1372 3486,4 60 500 2,915x10
-7

  

         

5 Kampas Rem 3 (Jantan) 67,734 67,715 1372 3295,1 60 500 2,308x10
-7

  

6 Kampas Rem 3 (Betina) 57, 870 57,851 1372 3295,1 60 500 2,308x10
-7

  

         

7 Kampas Rem 4 (Jantan) 60,406 60,373 1372 3422,2 60 500 4,008x10
-7

  

8 Kampas Rem 4 (Betina) 58,367 58,343 1372 3422,2 60 500 2,915x10
-7

  

         

9 Komersial (Jantan) 52,768 52,739 1372 3419,5 60 500 3,522x10
-7

  

10 Komersial (Betina) 47, 900 47,886 1372 3419,5 60 500 1,700x10
-7

  

 

Untuk menghitung atau mencari nilai keausan menggunakan persamaan : 

W= 
       

   
 

Beban 500 gr 

Kampas Rem 1 Jantan  

W= 
             

         
 = 

     

     
= 9,718x10

-8
 g/mm

2
.detik 
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Kampas Rem 1 Betina 

W= 
             

         
 = 

     

     
= 1,093x10

-7
 g/mm

2
.detik 

Kampas Rem 2 Jantan  

W= 
             

         
 = 

     

     
= 2,551x10

-7
 g/mm

2
.detik 

Kampas Rem 2 Betina 

W= 
             

         
 = 

     

     
= 2,915x10

-7
 g/mm

2
.detik 

Kampas Rem 3 Jantan  

W= 
             

         
 = 

     

     
= 2,308x10

-7
 g/mm

2
.detik 

Kampas Rem 3 Betina  

W= 
             

         
 = 

     

     
= 2,308x10

-7
 g/mm

2
.detik 

Kampas Rem 4 Jantan  

W= 
             

         
 = 

     

     
= 4,008x10

-7
 g/mm

2
.detik 

Kampas Rem 4 Betina 

W= 
             

         
 = 

     

     
= 2,915x10

-7
 g/mm

2
.detik 

Komersial Jantan  

W= 
             

         
 = 

     

     
= 3,522x10

-7
 g/mm

2
.detik 

Komersial Betina  

W= 
             

         
 = 

     

     
= 1,700x10

-7
 g/mm

2
.detik 
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4.2.2 Gaya Pengereman 1000 gram 

Tabel 4.5. Analisa Data Uji Keausan Kampas Rem Berbahan Komposit Serbuk 

Cangkang Sawit dan Serbuk Besi (Ferro), Dengan Kampas Rem Komersial. 

Dengan Gaya 1000 gr. 

 

No 

 

Produk 

Massa 

Awal 

(g) 

Massa 

Akhir 

(g) 

Luas 

(mm
2
) 

Putaran 

(RPM) 

Waktu 

(detik) 

Gaya 

(g) 

Keausan 

(g/mm
2
.detik) 

1 Kampas Rem 1 (Jantan) 69,078 69,071 1372 3399,1 60 1000 8,503x10
-8

 

2 Kampas Rem 1 (Betina) 61,615 61,606 1372 3399,1 60 1000 1,093x10
-7

  

         

3 Kampas Rem 2 (Jantan) 67,650 67,636 1372 3494,2 60 1000 1,700x10
-7

  

4 Kampas Rem 2 (Betina) 62,832 62,818 1372 3494,2 60 1000 1,700x10
-7

  

         

5 Kampas Rem 3 (Jantan) 67,715 67,700 1372 3130,8 60 1000 1,822x10
-7

  

6 Kampas Rem 3 (Betina) 57, 851 57,845 1372 3130,8 60 1000 7,288x10
-8

  

         

7 Kampas Rem 4 (Jantan) 60,373 60,359 1372 3156,0 60 1000 1,700x10
-7

  

8 Kampas Rem 4 (Betina) 58,343 58,332 1372 3156,0 60 1000 1,336x10
-7

  

         

9 Komersial (Jantan) 52,739 52,710 1372 3443,5 60 1000 3,522x10
-7

  

10 Komersial (Betina) 47, 886 47,871 1372 3443,5 60 1000 1,822x10
-7

  

 

Untuk menghitung atau mencari nilai keausan menggunakan persamaan : 

W= 
       

   
 

Beban 1000 gr 

Kampas Rem 1 Jantan  

W= 
             

         
 = 

     

     
= 8,503x10

-8
 g/mm

2
.detik 
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Kampas Rem 1 Betina 

W= 
             

         
 = 

     

     
= 1,093x10

-7
 g/mm

2
.detik 

Kampas Rem 2 Jantan  

W= 
             

         
 = 

     

     
= 1,700x10

-7
 g/mm

2
.detik 

Kampas Rem 2 Betina 

W= 
             

         
 = 

     

     
= 1,700x10

-7
 g/mm

2
.detik 

Kampas Rem 3 Jantan  

W= 
             

         
 = 

     

     
= 1,822x10

-7
 g/mm

2
.detik 

Kampas Rem 3 Betina  

W= 
             

         
 = 

     

     
= 7,288x10

-8
 g/mm

2
.detik 

Kampas Rem 4 Jantan  

W= 
             

         
 = 

     

     
= 1,700x10

-7
 g/mm

2
.detik 

Kampas Rem 4 Betina 

W= 
             

         
 = 

     

     
= 1,336x10

-7
 g/mm

2
.detik 

Komersial Jantan  

W= 
             

         
 = 

     

     
= 3,522x10

-7
 g/mm

2
.detik 

Komersial Betina  

W= 
             

         
 = 

     

     
= 1,822x10

-7
 g/mm

2
.detik 
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4.2.3 Gaya Pengereman 1500 gram 

Tabel 4.6. Analisa Data Uji Keausan Kampas Rem Berbahan Komposit Serbuk 

Cangkang Sawit dan Serbuk Besi (Ferro), Dengan Kampas Rem Komersial. 

Dengan Gaya 1500 gr. 

 

No 

 

Produk 

Massa 

Awal 

(g) 

Massa 

Akhir 

(g) 

Luas 

(mm
2
) 

Putaran 

(RPM) 

Waktu 

(detik) 

Gaya 

(g) 

Keausan 

(g/mm
2
.detik) 

1 Kampas Rem 1 (Jantan) 69,071 69,064 1372 3551,1 60 1500 8,503x10
-8

  

2 Kampas Rem 1 (Betina) 61,606 61,601 1372 3551,1 60 1500 6,073x10
-8

  

         

3 Kampas Rem 2 (Jantan) 67,636 67,621 1372 3509,2 60 1500 1,822x10
-7

  

4 Kampas Rem 2 (Betina) 62,818 62,804 1372 3509,2 60 1500 1,700x10
-7

  

         

5 Kampas Rem 3 (Jantan) 67,700 67,696 1372 3127,9 60 1500 4,859x10
-8

  

6 Kampas Rem 3 (Betina) 57, 845 57,833 1372 3127,9 60 1500 1,457x10
-7

  

         

7 Kampas Rem 4 (Jantan) 60,359 60,354 1372 3142,6 60 1500 6,073x10
-8

  

8 Kampas Rem 4 (Betina) 58,332 58,321 1372 3142,6 60 1500 1,336x10
-7

  

         

9 Komersial (Jantan) 52,710 52,689 1372 3453,2 60 1500 2,551x10
-7

  

10 Komersial (Betina) 47, 871 47,858 1372 3453,2 60 1500 1,579x10
-7

  

 

Untuk menghitung atau mencari nilai keausan menggunakan persamaan : 

W= 
       

   
 

Beban 1500 gr 

Kampas Rem 1 Jantan  

W= 
             

         
 = 

     

     
= 8,503x10

-8
 g/mm

2
.detik 
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Kampas Rem 1 Betina 

W= 
             

         
 = 

     

     
= 6,073x10

-8
 g/mm

2
.detik 

Kampas Rem 2 Jantan  

W= 
             

         
 = 

     

     
= 1,822x10

-7
 g/mm

2
.detik 

Kampas Rem 2 Betina 

W= 
             

         
 = 

     

     
= 1,700x10

-7
 g/mm

2
.detik 

Kampas Rem 3 Jantan  

W= 
             

         
 = 

     

     
= 4,859x10

-8
 g/mm

2
.detik 

Kampas Rem 3 Betina  

W= 
             

         
 = 

     

     
= 1,457x10

-7
 g/mm

2
.detik 

Kampas Rem 4 Jantan  

W= 
             

         
 = 

     

     
= 6,073x10

-8
 g/mm

2
.detik 

Kampas Rem 4 Betina 

W= 
             

         
 = 

     

     
= 1,336x10

-7
 g/mm

2
.detik 

Komersial Jantan  

W= 
             

         
 = 

     

     
= 2,551x10

-7
 g/mm

2
.detik 

Komersial Betina  

W= 
             

         
 = 

     

     
= 1,579x10

-7
 g/mm

2
.detik 
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4.3   Grafik Keausan Kampas Rem 

        Grafik perbandingan massa yg hilang dari massa awal hingga massa akhir 

dengan variasi beban yang dilakukan pada kampas rem saat pengujian keausan. 

Dapat dilihat pada tabel 4.7 gambar 4.1 Grafik Massa Hilang dibawah ini. 

Tabel 4.7. Massa Hilang Kampas Rem 1 (Jantan) 

No Produk Massa Hilang 

  500 gr 1000 gr 1500 gr 

1 Kampas Rem 1 (Jantan) 0,008 0,007 0,007 

2 Kampas Rem 2 (Jantan) 0,021 0,014 0,015 

3 Kampas Rem 3 (Jantan) 0,019 0,015 0,004 

4 Kampas Rem 4 (Jantan) 0,033 0,014 0,005 

5 Komersial (Jantan) 0,029 0,029 0,021 

 

Grafik yang dihasilkan dari tabel 4.7. dapat dilihat pada Gambar 4.1 dibawah ini 

 

Gambar 4.1 Grafik Massa Hilang Kampas Rem (Jantan) 

        Terjadinya penurunan pada grafik disebabkan oleh penambahan beban 

pengereman dari 500g, 1000g, hingga 1500g, terhadap kampas rem. 
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Tabel 4.8. Keausan Kampas Rem (Jantan) 

No Produk Gaya  

(500g) 

Gaya  

(1000g) 

Gaya  

(1500g) 

   Keausan 

(g/mm
2
.detik) 

 

1 Kampas Rem 1 (Jantan) 9,718x10
-8 

8,503x10
-8 

8,503x10
-8 

2 Kampas Rem 2 (Jantan) 2,551x10
-7 

1,700x10
-7 

1,822x10
-7 

3 Kampas Rem 3 (Jantan) 2,308x10
-7 

1,822x10
-7 

4,859x10
-8 

4 Kampas Rem 4 (Jantan) 4,008x10
-7 

1,700x10
-7 

6,073x10
-8 

5 Komersial (Jantan) 3,522x10
-7 

3,522x10
-7 

2,551x10
-7 

 

Grafik yang dihasilkan dari tabel 4.8. dapat dilihat pada Gambar 4.2 dibawah ini 

 

Gambar 4.2 Grafik keausan Kampas Rem (Jantan) 

        Dari gaya pengereman 500gr, 100gr, dan 1500gr grafik diatas menghasilkan 

tingkat keausan yang berbeda dengan nilai tingkat keausan paling kecil pada 

kampas rem 1 jantan dikarenakan bahan yang digunakan berbeda. 
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Tabel 4.9. Massa Hilang Kampas Rem (Betina) 

No Produk Massa Hilang 

  500 gr 1000 gr 1500 gr 

1 Kampas Rem 1 (Betina) 0,009 0,009 0,005 

2 Kampas Rem 2 (Betina) 0,024 0,014 0,014 

3 Kampas Rem 3 (Betina) 0,019 0,006 0,012 

4 Kampas Rem 4 (Betina) 0,024 0,011 0,011 

5 Komersial (Betina) 0,014 0,015 0,013 

 

Grafik yang dihasilkan dari tabel 4.9. dapat dilihat pada Gambar 4.3 dibawah ini 

 

Gambar 4.3 Grafik Massa Hilang Kampas Rem (Betina) 

        Terjadinya penurunan pada grafik disebabkan oleh penambahan beban 

pengereman dari 500g, 1000g, hingga 1500g, terhadap kampas rem. 
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Tabel 4.10. Keausan Kampas Rem (Betina) 

No Produk Gaya  

(500g) 

Gaya  

(1000g) 

Gaya  

(1500g) 

   Keausan 

(g/mm
2
.detik) 

 

1 Kampas Rem 1 (Betina) 1,093x10
-7 

1,093x10
-7 

6,073x10
-8 

2 Kampas Rem 2 (Betina) 2,915x10
-7 

1,700x10
-7 

1,700x10
-7 

3 Kampas Rem 3 (Betina) 2,308x10
-7 

7,288x10
-8 

1,457x10
-7 

4 Kampas Rem 4 (Betina) 2,915x10
-7 

1,336x10
-7 

1,336x10
-7 

5 Komersial (Betina) 1,700x10
-7 

1,822x10
-7 

1,579x10
-7 

 

Grafik yang dihasilkan dari tabel 4.10. dapat dilihat pada Gambar 4.4 dibawah ini 

 

Gambar 4.4 Grafik keausan Kampas Rem (Betina) 

        Dari gaya pengereman 500gr, 100gr, dan 1500gr grafik diatas menghasilkan 

tingkat keausan yang berbeda dengan nilai tingkat keausan paling kecil pada 

kampas rem 1 betina dikarenakan bahan yang digunakan berbeda. 
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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN
 

       

        Kesimpulan dan saran dari penelitian dan pengujian keausan kampas rem 

berbahan komposit serbuk cangkang sawit dan serbuk besi (ferro) ini dilakukan 

dengan menggunakan alat Brake Dynamometer yang berada di Laboratorium 

Fenoma Dasar Program Studi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas 

Muhammadiyah Sumatera Utara. 

        Pengujian dilakukan dengan Menggunakan variasi bahan yang berbeda dan 

variasi gaya yang berbeda yaitu 500gr, 1000gr, dan 1500gr. 

 

5.1   Kesimpulan 

        Kesimpulan dari penelitian ini adalah didapatkannya komposisi bahan 

terbaik untuk tingkat keausan paling kecil, dari hasil pengujian dapat dihasilkan 

kampas rem 1 dengan serbuk cangkang sawit 17% dan serbuk besi (Ferro) 17% 

memiliki tingkat kehausan lebih kecil. Jantan dengan nilai keausan 9,718x10
-8

 

g/mm
2
.detik pada gaya 500g, 8,503x10

-8
 g/mm

2
.detik pada gaya 1000g, dan 

8,503x10
-8

 g/mm
2
.detik pada gaya 1500g. Betina dengan nilai keausan 1,093x10

-7
 

g/mm
2
.detik pada gaya 500g, 1,093x10

-7
 g/mm

2
.detik pada gaya 1000g, dan 

6,073x10
-8

 g/mm
2
.detik pada gaya 1500g. Sedangakan kampas rem yang tingkat 

kehausannya paling besar adalah kampas rem komersial. Jantan dengan nilai 

keausan 3,522x10
-7 

g/mm
2
.detik pada gaya 500g, 3,522x10

-7
 g/mm

-2
.detik pada 

gaya 1000g, dan 2,551x10
-7

 g/mm
2
.detik pada gaya 1500g. Betina dengan nilai 

keausan 1,700x10
-7

 g/mm
2
.detik pada gaya 500g, 1,822x10

-7
 g/mm

2
.detik pada 

gaya 1000g, dan 1,579x10
-7

 g/mm
2
.detik pada gaya pengereman 1500g. 

 

5.2   Saran 

       Saran pada Penelitian ini adalah : 

1. Perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan komposisi serbuk cangkang 

sawit dengan massa yang lebih bervariasi lagi. 

2. Perlu dilakukannya penelitian lanjutan dalam hal untuk mencari 

Kandungan cangkang kelapa sawit. 
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LAMPIRAN 

Luas Kampas Rem 

A = pxl 

         L = 28 mm 

 

            

                                P = 49 mm    A= 49 x 28 = 1372 mm 
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